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RESUMEN 

La presente investigación parte del problema general: ¿Cómo influye la 

reparación de muros de albañilería confinada afectados por eflorescencia en la 

vivienda Mz. O2 – Lt. 21, A.H. San Genaro, Chorrillos, en el año 2019?; por 

consiguiente, se formuló el objetivo general: “Determinar cómo influye la 

reparación de los muros de albañilería confinada afectados por la eflorescencia 

en la vivienda Mz. O2 – Lt. 21, A.H. San Genaro, Chorrillos, en el año 2019”; y la 

hipótesis general que debe contrastarse es: “La reparación de los muros de 

albañilería confinada de la vivienda Mz. O2 – Lt. 21, A.H. San Genaro, Chorrillos, 

afectados por eflorescencia influye positivamente”. 

Con respecto a la metodología empleada, es el método científico, el tipo de 

investigación es Aplicada, el nivel es de carácter Explicativo, el diseño es 

Experimental. La población de estudio son 30 viviendas del A.H. San Genaro - 

Chorrillos y la muestra es No probabilística o dirigida, seleccionada por 

conveniencia y está constituida por (01) vivienda la cual refiere a la Mz. O2 – Lt. 

21, A.H. San Genaro. Asimismo, para la recolección de datos se utilizaron como 

técnicas: la observación y el análisis de registros, y como instrumento: Ficha 

N°01: “Observación de eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada”. 

Finalmente, se llega a la conclusión general que identificar el tipo de 

eflorescencia y distinguir el tipo de sal, nos permitió seleccionar y aplicar técnicas 

de reparación de muros de albañilería en la vivienda Mz. O2 – Lt. 21, A.H. San 

Genaro, Chorrillos, en el año 2019, logrando de esta manera prolongar la 

durabilidad de los elementos de los muros. 

 

Palabra clave: Eflorescencia, criptoflorescencia, sales solubles y muros de 

albañilería confinada. 
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ABSTRACT 

The present investigation starts from the general problema: How does the repair 

of confined masonry walls affected by efflorescence influence in the house Mz. 

O2 - Lt. 21, A.H. San Genaro, Chorrillos, in the year 2019?; therefore, the general 

objective was formulated: “To determine how the repair of confined masonry walls 

affected by efflorescence influences the house Mz. O2 - Lt. 21, A.H. San Genaro, 

Chorrillos, in 2019”; and the general hypothesis that must be tested is: “The repair 

of the confined masonry walls of the house Mz. O2 - Lt. 21, A.H. San Genaro, 

Chorrillos, affected by efflorescence has a positive influence”. 

Regarding the methodology used, it is the scientific method, the type of research 

is Applied, the level is Explanatory, the design is Experimental. The study 

population is 30 homes A.H. San Genaro - Chorrillos and the sample is non-

probabilistic or directed, selected for convenience and is made up of (01) housing 

which refers to Mz. O2 - Lt. 21, A.H. San Genaro. Likewise, for data collection, 

the following techniques were used: observation and analysis of records, and as 

an instrument: File No. 01: "Observation of efflorescences and / or crypto-flowers 

present in confined masonry walls". 

Finally, the general conclusion is reached that identifying the type of 

efflorescence and distinguishing the type of salt, allowed us to select and apply 

repair techniques for masonry walls in the house Mz. O2 - Lt. 21, A.H. San 

Genaro, Chorrillos, in 2019, thus prolonging the durability of the elements of the 

walls. 

 

Keyword: Efflorescence, cryptoflorescence, soluble salts, and confined masonry 

walls. 
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INTRODUCCIÓN 

La eflorescencia es una patología que se presenta a nivel mundial en diversas 

construcciones, esta se caracteriza por la cristalización de las sales y estas se 

transportan aprovechando la porosidad de los materiales. Su comportamiento 

invasivo en presencia de humedad aún sigue afectando a construcciones 

formales e informales a pesar de los avances tecnológicos en la industria. 

En nuestro país se hace presente la construcción informal, solo en Lima 

representa el 70% y a nivel nacional el 80% según una investigación de la 

Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) en el año 2017. Las 

construcciones de viviendas en el distrito de Chorrillos no son ajenas a estas 

malas prácticas, es lamentable encontrar construcciones sin criterio técnico y por 

ende con deficiencias, a esto sumado una de las patologías más frecuente y 

abundante, la eflorescencia, que de no ser tratada llega a ocasionar graves 

lesiones sobre las superficies que ocupa, este es un problema tan frecuente y 

que por lo general es obviado por desconocimiento de los propietarios de las 

viviendas, está es la problemática que me motivo a realizar esta investigación, 

elegí el A.H. San Genaro perteneciente al distrito de Chorrillos por las ventajas 

que este me proporcionaba y seleccione por conveniencia la vivienda Mz. O2 – 

Lt. 21 para aplicar métodos de reparación de muros de albañilería confinada 

afectados por eflorescencias.    

El método de investigación es el Científico, el tipo de investigación es Aplicada, 

el nivel es de carácter Explicativo, el diseño es Experimental. La población de 

estudio serán 30 viviendas del A.H. San Genaro - Chorrillos y la muestra es No 

probabilística o dirigida. 

La tesis está conformada por cinco capítulos, conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo I: Planteamiento del problema como su formulación, el problema 

general y los problemas específicos, así como la justificación práctica o 

metodológica y social; la delimitación espacial, temporal y económica, objetivos 

generales y específicos. 
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Capítulo II: El Marco Teórico el cual se refiere: Antecedentes, el marco 

conceptual, definición de los términos relacionados al tema, las hipótesis que son 

las posibles soluciones al problema, así como considerar la variables 

independiente y dependiente y la operacionalización de las variables. 

Capítulo III: La Metodología, el cual considera el método, tipo, nivel, diseño de la 

investigación; la muestra y población; técnicas e instrumentos de recolección de 

datos; procesamiento de la información, técnicas y análisis de datos. 

Capítulo IV: Resultados, en el cual se hace un análisis sobre la afectación de las 

eflorescencias en los muros de 30 viviendas del A.H. San Genaro, ellos nos 

permitirán identificar la severidad del daño en los muros de albañilería confinada 

de la vivienda Mz. O2 – Lt. 21, y posteriormente proponer y aplicar las técnicas 

de reparación más adecuadas, logrando obtener resultados alentadores. 

Capítulo V: La discusión de los resultados obtenidos contrastados con los 

antecedentes nacionales e internacionales; finalmente las conclusiones, 

recomendaciones y referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1  Planteamiento del Problema 

En la actualidad, aún se sigue observando a nivel mundial construcciones 

afectadas por eflorescencia, patología que se caracteriza por la cristalización 

de las sales especialmente en materiales porosos. Este es uno de los 

mecanismos de alteración más importantes y de comportamiento agresivo 

en presencia de humedad que viene afectando a construcciones formales e 

informales a pesar de los avances tecnológicos en la industria. 

América del Sur posee una gran variedad climática, con zonas de frio seco 

como la Patagonia y otras zonas de aridez extrema como el desierto de 

Atacama, a su vez con zonas muy húmedas que abordan los países de 

Colombia, Ecuador y Perú. Zonas que presentan condiciones adecuadas 

para el desarrollo de las eflorescencias, aparición de mohos, hongos y 

musgos. 

A lo largo de su historia, en el Perú se han presentado olas migratorias hacia 

la capital provenientes de la sierra en su mayoría. La migración masiva se 

inició en la década de los 80 y originó la expansión desproporcionada de 

Lima Metropolitana. Estos migrantes fueron poblando espacios cercanos al 

litoral costero y dieron inicio a la creación de los Asentamientos Humanos 
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(AA.HH.), las precarias condiciones de vida y la mala situación económica 

del país dio paso al crecimiento de la construcción informal. Actualmente, en 

el A.H. San Genaro ubicado en el distrito de Chorrillos, existen muchas 

viviendas con construcciones formales e informales que se ven afectadas 

por la eflorescencia.  

Las viviendas afectadas por eflorescencias del A.H San Genaro presentan 

descascaramiento de pinturas, deterioro de los revestimientos y 

desmoronamiento de los ladrillos, lo cual podría deberse a los materiales 

empleados en la construcción, el clima húmedo y el suelo donde se ha 

construido, estos son componentes que originan la aparición y desarrollo de 

la mencionada patología.  

Usualmente la presencia de las eflorescencias se debe a las sales 

depositadas en la superficie de los ladrillos y muros, lo cual podría llegar a 

dañar de una manera atroz las infraestructuras de las viviendas, así como 

también perjudicar el bienestar y salud de sus habitantes. 

Por ello, la presente investigación tiene el propósito de evaluar las superficies 

afectadas por eflorescencia en los muros de las viviendas del A.H. San 

Genaro, analizar los muros de albañilería confinada de la vivienda Mz. O2 – 

Lt. 21 e identificar el tipo de eflorescencia presente en estas, el origen que 

las provoca y deducir el tipo de sal que actúa en el proceso de cristalización, 

para luego proponer métodos de reparación a cada tipo de eflorescencia y 

sugerir recomendaciones para las posteriores construcciones en esa zona.  

Ilustración 1. Eflorescencia en ladrillos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General 

¿Cómo influye la reparación de muros de albañilería confinada 

afectados por eflorescencia en la vivienda Mz. O2 – Lt. 21, A.H. San 

Genaro, Chorrillos, en el año 2019? 

1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿Cómo influye la reparación de muros de albañilería confinada 

afectados por los tipos de eflorescencia en la vivienda Mz. O2 – Lt. 

21, A.H. San Genaro, Chorrillos, en el año 2019 

b) ¿Cómo influye la reparación de muros de albañilería confinada 

afectados por el origen de la eflorescencia en la vivienda Mz. O2 – 

Lt. 21, A. H. San Genaro, Chorrillos, en el año 2019? 

c) ¿Como influye la reparación de muros de albañilería confinada 

afectados por los tipos de sales solubles en la vivienda Mz. O2 – 

Lt.21, A.H. San Genaro, Chorrillos, en el año 2019? 

1.3 Justificación 

1.3.1 Práctica o Social 

Esta investigación tiene el fin de determinar métodos de reparación 

para muros de albañilería confinada afectados por la eflorescencia 

debido a la presencia de sales solubles en las construcciones de 

poblaciones ubicadas en zonas húmedas y donde ha primado la 

construcción informal, tal es el caso de los muros de la vivienda Mz. 

O2 -Lt. 21 del A.H. San Genaro del distrito de Chorrillos, distrito que 

presenta una humedad relativa que varía entre 90 y 65% con mayor 

incidencia en invierno. Nuestro estudio nos permitirá indicar los 

métodos adecuados y económicos para el tratamiento de esta 

patología en la respectiva zona. 
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1.3.2 Metodológica 

Esta investigación tiene el propósito de favorecer a los nuevos 

profesionales e investigadores, brindando herramientas de 

recolección de datos y su respectivo análisis para futuras nuevas 

investigaciones. A su vez nos permitirá estudiar adecuadamente el 

comportamiento de la eflorescencia en muros de albañilería confinada 

y la aplicación de métodos de reparación. 

1.4 Delimitación del Problema 

1.4.1 Espacial 

La presente investigación está orientada a reparar los muros de 

albañilería confinada afectados por eflorescencia de la vivienda Mz. 

O2 – Lt. 21, explicar y describir la afectación de esta en las viviendas 

del A.H. San Genaro, Chorrillos. 

1.4.2 Temporal 

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de 5 meses, 

iniciando en marzo y culminando en julio del 2019. 

1.4.3 Económico 

Esta investigación fue autofinanciada y el desarrollo de esta significó 

una inversión de S/ 960. 

1.5 Limitaciones 

Los factores que limitaron a nuestra investigación fueron los siguientes: 

En cuanto a la bibliografía, se requería una mayor información sobre 

evaluaciones referidas al estudio de patologías en edificaciones 

correspondientes a la zona (Lima – Sur), en específico, investigaciones que 

desarrollen el problema que originan las eflorescencias en poblaciones 

cercanas al litoral costero, esta última con limitados antecedentes.  
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En cuanto al tiempo de investigación, el tiempo empleado para la recolección 

de datos fue limitado, esto debido, a que se realizó los fines de semana y 

previa coordinación con los propietarios.  

En cuanto al valor económico, dado que las licencias Pro de los softwares 

empleados tienen un costo elevado, superando el presupuesto que se tiene 

para la presente investigación, se optó por emplear la versión libre de estos 

softwares para el desarrollo de nuestra investigación. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Determinar cómo influye la reparación de muros de albañilería 

confinada afectados por la eflorescencia en la vivienda Mz. O2 – Lt. 

21, A.H. San Genaro, Chorrillos, en el año 2019. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar cómo influye la reparación de muros de albañilería 

confinada afectados por los tipos de eflorescencia en las 

viviendas del A.H. San Genaro, Chorrillos, en el año 2019. 

b) Determinar cómo influye la reparación de muros de albañilería 

confinada afectados por el origen de la eflorescencia en la 

vivienda Mz. O2 – Lt. 21, A. H. San Genaro, en el año 2019. 

c) Determinar cómo influye la reparación de muros de albañilería 

confinada afectados por los tipos de sales solubles en la vivienda 

Mz. O2 – Lt.21, A.H. San Genaro, Chorrillos, en el año 2019. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

En la revisión de los antecedentes se tomó en cuenta las investigaciones 

relacionadas con la reparación de muros de albañilería afectados por 

eflorescencia. 

2.1.1 Nacionales 

a) Peña, Edwuars (2018). Tesis: Reparación de muros confinados 

en viviendas afectadas por la eflorescencia ante eventos sísmicos 

en la Av. Santa Isabel, El Agustino, 2018. 

En esta tesis el autor tiene como objetivo reparar los muros 

confinados de viviendas afectadas por la eflorescencia ante 

eventos sísmicos en la Av. Santa Isabel, El Agustino, 2018; donde 

concluyó que al reparar muros confinados afectados por 

eflorescencia en viviendas donde se aplicó la autoconstrucción 

con los métodos que estableció en su proyecto de investigación 

logró mejorar la calidad y durabilidad de las viviendas; a su vez 

determinó la mejora del tratamiento contra la eflorescencia 
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empleando el método básico en los muros confinados de las 

viviendas de la Av. Santa Isabel.  

b) Pusaclla, Luis (2017). Tesis: Los suelos con alto contenido de 

sales influyen en los daños en viviendas autoconstruidas en la 

zona II de Tahuantinsuyo – Independencia 2017. 

El autor tiene como objetivo general determinar la influencia de 

los suelos con alto contenido de sales en los daños en viviendas 

autoconstruidas en la Zona II de Tahuantinsuyo – Independencia, 

2017; el cual concluyó que los daños en las viviendas 

autoconstruidas en su mayoría se presentan como 

desprendimiento y desintegración de los acabados por influencia 

de la agresividad de las sales conjuntamente con el contenido de 

humedad por la capilaridad, además, hace mención a la 

importancia de realizar una construcción con la debida dirección 

técnica y teniendo en cuenta el buen diseño estructural y la 

calidad en los tipos de materiales empleados tales como el ladrillo, 

los agregados y otros insumos. 

c) Saldaña, Eduardo (2016). Tesis: Determinación y evaluación de 

las patologías del concreto armado en vigas, columnas y muro de 

albañilería del mercado Buenos Aires, distrito de Nuevo 

Chimbote, provincia del Santa, región Áncash, septiembre 2016. 

El autor tiene como objetivo principal determinar y evaluar las 

patologías del concreto en vigas, columnas y muros de albañilería 

del mercado Buenos Aires, distrito de Nuevo Chimbote, provincia 

del Santa, región Áncash, septiembre 2016, para establecer el 

nivel de severidad de la edificación, como conclusión principal 

afirma que el nivel de severidad de la muestra que comprenden 

vigas, columnas y muros de albañilería confinada es de nivel 

media, en el caso de vigas estructurales la patología más 

perjudicial a corto plazo es la corrosión y a largo plazo la 

eflorescencia, en las columnas la patología más perjudicial es la 
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corrosión, y en el muro de albañilería la patología más perjudicial 

es la eflorescencia, y recomienda que antes de proceder a una 

reparación por eflorescencias se debe eliminar el origen de esta. 

2.1.2 Internacionales 

a) Agila, Rashid (2017). Tesis: Determinación y prevención de los 

niveles de eflorescencia primaria por uso del mortero en las 

paredes de ladrillo en el barrio Cuba al sur de la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador. 

El autor de esta tesis tiene como objetivo principal determinar los 

niveles de eflorescencia primaria por el uso del mortero en las 

paredes de ladrillo para prevenir su aparición en las casas 

ubicadas en el Barrio Cuba al sur de la ciudad de Guayaquil, quien 

llego a la conclusión que las eflorescencias presentes en las 

viviendas del sector barrio Cuba es originada por la presencia de  

sales solubles contenidas en el interior de los ladrillos que luego 

son transportadas hacia el exterior y se muestran en forma de 

manchas o velos, además hace mención que expertos en 

patologías consideran que de no realizarse un tratamiento 

oportuno a la eflorescencia, esta se desarrollará en la parte 

interna del ladrillo (criptoflorescencia), entre la superficie de este 

y el revestimiento de la pared, llegando a formar abombamientos 

que terminarán destruyendo la estructura. 

b) Bolaños, Susan y Guamán, Mauricio (2017). Tesis: Diseño de 

mortero resistente a patologías de eflorescencias en paredes de 

mampostería. 

En esta tesis los autores buscan diseñar un mortero resistente, 

trabajable e impermeable que controle la aparición de 

eflorescencias, para ello diseñaron dos tipos de morteros para 

mampostería, uno de ellos serviría para pegar mampuestos y el 

otro mortero para revoques de pared, a los cuales se les agregaría 
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aditivos. Al finalizar su investigación concluyeron que las 

eflorescencias son muy comunes en algunos elementos para la 

construcción como son: morteros, hormigones, ladrillos, bloques, 

adoquines, polvos para emporado entre otros, gran parte de ellos 

con un componente en común, el cemento, el cual en el proceso 

de fraguado puede dejar libre calcio, sodio, potasio y además 

formar un ambiente adecuado para las eflorescencias. 

c) Ortiz, Luis (2011). Tesis: Influencia de la humedad en el deterioro 

de las viviendas del Barrio Obrero de la ciudad de Puyo, Cantón 

Pastaza, provincia de Pastaza, Ecuador. 

Este autor tiene como objetivo principal estudiar los problemas 

causados por la humedad en las viviendas del barrio Obrero de la 

ciudad de Puyo, Cantón Pastaza, provincia de Pastaza, Ambato 

– Ecuador. Como conclusión, nos dice que el gran contenido de 

humedad en los suelos y la falta de asesoramiento técnico en 

etapa constructiva hacen que las viviendas se vean afectadas por 

la humedad y esta producirá daños que afectan a la estética, en 

la estructura e inclusive en la salud de los habitantes. 

2.2 Marco conceptual    

2.2.1 Reparación de muros de albañilería confinada 

2.2.1.1 Técnicas de reparación para muros de albañilería  

La reparación de un muro se logrará “Determinando la 

aportación de humedad al elemento y cortándolo, estamos 

cortando el proceso de hidratación de la sal y su migración a 

la superficie exterior del elemento. La reparación del efecto se 

da una vez interrumpida las filtraciones de agua y se procede 

a eliminar las eflorescencias mediante tratamientos” (Instituto 

Valenciano de la Edificación, 2015, p.2). 
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“Si dentro de las obras de reparación y/o refuerzo se incluyen 

revestimientos y/o tratamientos superficiales, es importante 

considerar la influencia que tendrá la transmisión de 

humedad” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de 

Chile, 2018, p.39). 

“Si los daños son pocos y aislados, se pueden realizar 

reparaciones parciales” (Saldaña, 2016, p.58). 

Es por ello, que cuando hablamos de reparación por causas 

debemos procurar cortar el elemento necesario para la 

formación de eflorescencias, el agua. Posteriormente, se 

evaluará la afectación del muro por eflorescencias y se 

aplicará el tratamiento adecuado para su reparación. 

a) Tratamiento básico y/o con ácidos  

“En el tratamiento con ácidos para la limpieza de fachadas se 

utiliza ácido clorhídrico diluido en agua de 1:5 a 1:10. El ácido 

clorhídrico es conveniente para combatir las eflorescencias 

debidas a los carbonatos” (Amrein, 1961, p.60). 

“La naturaleza de las sales que forman las eflorescencias son 

tan variadas que no se pueden recomendar tratamientos 

químicos eficaces de uso general. En el caso de 

eflorescencias blancas de sulfatos muy solubles puede bastar 

un cepillado cuidadoso y un lavado de agua pura” (Osuna, 

1998, p.11). 

“Se entiende por proceso de curado de eflorescencias a los 

procedimientos de lavado, raspado y/o recubrimiento que se 

aplican sobre una pared o productos de ladrillería “enfermos” 

en los que no ha sido posible prevenir o eliminar las 

eflorescencias durante su proceso y/o posterior puesta en 

obra” (Rincón y Romero, 2001, p.76).  



11 
 

 
 

Cuando la mancha blanquecina de eflorescencia se presenta 

como un velo fino, lo recomendable es aplicar el tratamiento 

natural, el cual consta del empleo de agua limpia y en 

ocasiones pasando un cepillo de cerdas sobre la superficie a 

limpiar. Si la eflorescencia persiste después de aplicar el 

tratamiento natural, se recomienda emplear el tratamiento con 

ácidos. 

b) Tratamiento con aditivos  

“El uso de aditivos logra una estructura de un material 

impermeable, hormigón o mortero. Con hidrófugos que sellan 

los poros, reductores de agua, hay que resguardar que 

durante el proceso constructivo no queden fisuras ni grietas 

diminutas” (Ortiz, 2011, pag.80). 

“Se realiza principalmente con el fin de impermeabilizar el 

ladrillo, resultando eficaz para combatir eflorescencias. Ahora 

bien, este tratamiento es ineficaz si se aplica cuando las 

eflorescencias ya se han producido” (Osuna, 1998, p.12). 

“El uso de aditivos en intervenciones de reparación es más 

usual y conveniente en obras nuevas. Una utilización 

adecuada de aditivos mejora considerablemente las 

prestaciones de la reparación” (Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo. Gobierno de Chile, 2018, p.28). 

Es por ello la necesidad de emplear aditivos impermeables 

para el mantenimiento y/o reparación de muros de albañilería 

confinada. En la actualidad empresas como Sika Perú y 

CHEMA se encuentran desarrollando y colocando en el 

mercado productos como Sika ImperMur, Sika 1 en polvo, 

Sika 1 líquido, Sika Top 107 Seal, CHEMA 1 en polvo, 

CHEMA BITUMEN con SOLVENTE SC- 61, entre otros, que 
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ayudan a prevenir el desarrollo de las eflorescencias sobre las 

superficies.  

Ilustración 2. Aditivos Impermeables. 

 

 

c) Reposición de unidades de albañilería 

“Cuando se hayan deteriorado los ladrillos colindantes es 

preferible reemplazarlos, si hubiera más de un ladrillo 

afectado en el muro, se debe comenzar a reemplazar los 

ladrillos desde la parte inferior” (Mosqueira, 2005, p.108). 

“La demolición manual del muro será necesario siempre y 

cuando los métodos mencionados no funcionen con el pasar 

del tiempo o haya evidencia de criptoflorescencia” (Peña, 

2018, p.20). 

“Se pican los ladrillos dañados y se sustituyen por trozos de 

otros bien cocidos cuyo contenido en sales haya sido 

examinado previamente. Si toda la superficie esta atacada, el 

único remedio es enfoscarla, cuidando de picar antes ranuras 

en el muro para asegurar la adherencia del revestimiento” 

(EDEFER, 2019). 

Si es visible la eflorescencia sobre la superficie de un ladrillo 

y con ella el deterioro de esta, lo recomendable es cambiar 

dicha unidad. 

Fuente: Konstructenia.com 
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Ilustración 3. Colocación de nuevas unidades de albañilería. 

 

 

 

 

 

 

Son muchas las instituciones e investigaciones que se han 

venido realizando, lo que ha permitido determinar la 

naturaleza de las sales y los métodos de curado, a 

continuación, mostramos la Tabla 1 donde se detalla lo 

mencionado: 

Tabla 1. Curado específico para los diferentes tipos de eflorescencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Black & Decker 2000. 

Fuente: Prevención y eliminación de eflorescencias en la 
restauración de ladrillos de construcción (2001) 
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2.2.1.2 Cuantificación de superficies a reparar 

Se emplean métodos analíticos y gráficos para poder 

determinar las áreas, siendo los métodos analíticos los que 

nos otorgan mayor precisión en los resultados. 

a) Área de la superficie de un muro 

Para hallar el área de un muro podemos considerarlo como 

un rectángulo y se “multiplica la longitud del rectángulo por su 

ancho” (WikiHow, 2014). 

Dado que la gran mayoría de muros son cuadrados o 

rectangulares, se puede determinar el área de su superficie 

multiplicando las medidas del ancho del muro por su altura y 

después restarle el espacio de cualquier ventana o puerta que 

tenga. 

b) Área afectada en un muro 

Debido a su forma, de no poder emplear el método analítico 

se procederá a emplear el método gráfico “que tiene 

incorporado la inseguridad gráfica, por lo que son los menos 

exactos de todos” (Calderón, 2012, p.12). 

Dado que las eflorescencias abarcan formas irregulares sobre 

las superficies, emplearemos el método grafico para algunos 

cálculos.  

2.2.1.3 Niveles de severidad 

“De acuerdo con los daños que presenten los elementos 

críticos de la edificación se debe establecer una calificación 

global de la patología en cada elemento de la estructura, en 

daños leves, moderados o severos” (Asociación Colombiana 

de Ingeniería Sísmica, 2010, pag.32).  
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“Se define como la medición de la gravedad de la lesión que 

afecta al concreto, lo que determina la gravedad de la lesión 

es la implicación estructural que tiene la patología sobre el 

concreto, su trascendencia con el tiempo, si es que 

evoluciona y amplía su área afectada” (Saldaña, 2016, p.65). 

“Análisis de las lesiones patológicas que presenta la 

estructura de albañilería confinada, a partir de la exploración, 

las mediciones y el levantamiento del daño” (Yanac, 2018, 

p.41). 

“Los niveles de severidad son métricas personalizadas que 

podemos utilizar para medir la afectación de la patología en 

los muros, para nuestro estudio los niveles correspondientes 

serán: Leve, Moderado y Severo” (Albarrán, 2017, p.45). 

Dado que los procesos de cristalización de sales tanto de la 

eflorescencia como de la criptoflorescencia se desarrollan en 

distintas regiones de los ladrillos, proponemos las siguientes 

tablas de niveles de severidad para cada tipo. 

Tabla 2. Severidad en eflorescencias. 

NIVEL DE SEVERIDAD  

LEVE  1% - 20% 

MODERADO 21% - 50% 

SEVERO 51% - 100% 

 

 

Tabla 3. Severidad en criptoflorescencias. 

NIVEL DE SEVERIDAD  

LEVE  1% - 10% 

MODERADO 11% - 20% 

SEVERO 21% - 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.2 Eflorescencia  

“Las eflorescencias son manchas producidas por la cristalización de 

sales solubles como sulfatos de magnesio y nitratos, que están 

disueltas en agua y al evaporarse esta, aparecen en la superficie del 

ladrillo” (Shaquihuanga, 2014, p.22).   

“La eflorescencia en el concreto es un fenómeno muy común, pero de 

los menos comprendidos. Es un residuo de sales con textura polvosa 

de color blanco tiza y se puede formar en la superficie de cualquier 

producto que contenga cemento, sin importar el color de éste” (Girón 

y Ramírez, 2016, p.28).  

“Se trata de un proceso patológico que suele tener como causa directa 

previa a la aparición de la humedad. Los materiales contienen sales 

solubles y estas son arrastradas por el agua hacia el exterior durante 

su evaporación y cristalizan en la superficie del material” (Broto, 2004, 

p.34). 

Si el ladrillo contiene sales solubles esto implicará que aparezca 

eflorescencia blanca en la misma superficie de este. 

Ilustración 4. Eflorescencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mencionado fenómeno se da cuando la humedad disuelve las sales 

de calcio en el concreto y estas logran migrar a la superficie a través 

Fuente: Construcción Técnica SMC. 



17 
 

 
 

de la acción capilar. Cuando estas sales llegan a ubicarse en la 

superficie reaccionarán con el CO2 en el aire y esto provocará que se 

evaporen dejando un depósito mineral conocido como carbonato de 

calcio. 

Ilustración 5. Eflorescencia en muro de concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1 Causas de eflorescencia  

“La eflorescencia depende de varias causas para su 

aparición, dependiendo del tipo de origen que presenten, sea 

aquella que es derivada de los materiales utilizados en la 

construcción o del medio ambiente donde se realice la obra” 

(Agila, 2017, p.7).  

“La humedad presente en el muro hace que las sales que 

están en el interior del ladrillo, mortero salgan al exterior, y al 

evaporarse dichas sales combinadas con agua, produce la 

aparición de cristales en formas de manchas blancas” 

(Saldaña, 2016, p.52). 

“La causa de la aparición de esta lesión en la superficie 

exterior de fachadas, se debe al fenómeno de recristalización 

Fuente: Elaboración propia. 
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de sales que pertenecen al mismo cerramiento distribuidas 

mediante disolución con el agua que los atraviesa y una 

evaporación posterior al llegar a la superficie” (Instituto 

Valenciano de la Edificación, 2015, p.1). 

La gran mayoría de estas manchas se dan a causa de la 

utilización de los morteros y agregados utilizados para la 

construcción, conllevando así la aparición de eflorescencia.  

Las causas más comunes derivadas del medio ambiente se 

dan debido a: 

• El viento y la lluvia, porque permiten el ingreso del agua a 

la mezcla del mortero. 

• El agua utilizada para construir, por ejemplo, el agua de 

pozo. 

• El suelo donde se construye, ya que pueden contener 

grandes cantidades de sales que dan origen a la 

eflorescencia. 

Ilustración 6. Eflorescencia en muro de albañilería debido al medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Determinación y Prevención de los niveles de eflorescencia 
primaria por uso del mortero en las paredes de ladrillo en el barrio 
Cuba al sur de la ciudad de Guayaquil (2017). 
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2.2.2.2 Tipos de eflorescencia 

Por la ubicación del desarrollo de la cristalización de sales en 

los muros, podemos mencionar:    

a) Eflorescencia o eflorescencia superficial 

“Proceso cuyo síntoma visible, consiste en la aparición de 

manchas, generalmente blanquecinas, en cualquier punto de 

la superficie exterior de la fachada, donde se haya producido 

algún tipo de humedad” (Instituto Valenciano de la Edificación, 

2015, p.1). 

“Este defecto consiste en la ocurrencia de depósitos de sales 

solubles que, en unión con el agua, migran a la superficie de 

las piezas formando manchas o velos generalmente 

blanquecinos” (Grimán, Lascano, Rosas y Uribe, 2015, p.2). 

“Se trata de manchas blanquecinas de aspecto irregular que 

aparecen en superficies que han sufrido humedad. Cuando la 

superficie se seca y el agua se evapora se da la cristalización 

de algunas sales solubles que se encuentran en el agua y así 

aparecen las eflorescencias” (BLATEM, 2018). 

La eflorescencia básica es una florescencia visible que está 

formada sobre la superficie de los ladrillos cocidos por la 

acción portadora del agua. Estas afectan a los ladrillos y 

pueden llegar a producir deterioro superficial.  

b) Criptoflorescencia 

“Proceso cuyo síntoma visible, consiste en la aparición de 

manchas, generalmente blanquecinas, acompañadas de una 

erosión superficial, desconchados o desprendimientos de 

capas, en cualquier punto de la superficie exterior de 
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fachadas, donde se haya producido algún tipo de humedad” 

(Instituto Valenciano de la Edificación, 2015, p.1). 

“Sales cristalizadas bajo la superficie del material, en 

oquedades, que a la larga acabarán desprendiéndose. Este 

tipo de eflorescencia se denomina Criptoflorescencias” (Broto, 

2004, p.34). 

“Las sales se acumulan en el interior, pudiendo dar lugar a 

consecuencias catastróficas (hinchamientos, abultamientos, 

resquebrajamientos, otros)” (Grimán, Lascano, Rosas y Uribe, 

2015, p.3). 

La criptoflorescencia es una florescencia invisible que está 

formada en el interior de los ladrillos cocidos por acción 

portadora del agua. Estas no afean los ladrillos, pero pueden 

llegar a producir daños profundos. 

2.2.2.3 Origen de la Eflorescencia 

Las sales solubles y sobre todo los sulfatos pueden estar 

presentes en distintos elementos que conforman un muro de 

albañilería, es por ello, por lo que se estudia la potencialidad 

de eflorecer: 

a) Eflorescencia causada por el ladrillo 

Sales solubles contenidas en el ladrillo: “el contenido de sales 

solubles en el ladrillo puede ser del 2% a más o menos, sales 

que como es sabido son susceptibles a provocar 

eflorescencias. A continuación, vamos a señalar cuales son 

las sales contenidas en los ladrillos. Los contenidos de sales 

solubles son del orden del 2% o más (K+, Na+, Mg+, Ca-, SO2
- 

, Cl-, …)” (Osuna, 1998, p.7). 
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“Las sales solubles en el ladrillo pueden proceder de las 

materias primas originales o formarse, por reacción con los 

gases del horno, durante las etapas de secado y cocción” 

(Rincón y Romero, 2000, p.66).   

“Las sales pueden encontrarse en el propio ladrillo, en la 

arcilla que contiene compuestos solubles en agua, durante el 

proceso de secado o durante el proceso de cocción” (Grimán, 

Lascano, Rosas y Uribe, 2015, p.2). 

Además, debemos señalar que las sales que aparecen como 

eflorescencias en la superficie exterior del ladrillo tienen por 

lo general, una composición distinta a las que poseen las 

sales solubles contenidas en el interior de este. 

Ilustración 7. Presencia de sales en los ladrillos. 

 

 

 

 

 

 

 

Las sales solubles que se encuentran presente en un ladrillo 

cocido pueden tener los siguientes orígenes: 

• Que se hayan formado durante el proceso de secado y 

cocción por reacción química con los gases que se 

encontraban rodeando a la pieza. 

Fuente: Fundamentos y clasificación de las eflorescencias 
en ladrillos de construcción (2000). 
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• Se encontraban contenidas en las materias primas 

originales. 

• Se han originado durante el proceso de cocción por la 

interacción de los distintos componentes de las materias 

primas. 

• “La formación de sulfatos solubles en los ladrillos por 

reacción con los gases sulfurosos de los secaderos y de 

los hornos, lo cual ha sido motivo de amplias 

investigaciones” (Osuna, 1998, p.8). 

b) Eflorescencia originada por el mortero 

“La aparición de estas eflorescencias se origina por la 

presencia de sales solubles en la composición de las arcillas 

utilizadas, así como por los cementos y morteros utilizados en 

el proceso de construcción que, en la mayor parte de los 

casos, pueden representar un elevado porcentaje” (Grimán, 

Lascano, Rosas y Uribe, 2015, p.2). 

“Las eflorescencias que pueden encontrarse en el mortero en 

obras con el ladrillo pueden provenir de: El árido, el cemento 

y los aditivos químicos” (Agila, 2017, p.15). 

“Los morteros y sus agregados son la principal fuente de sales 

y causa de la aparición de la mayoría de las eflorescencias” 

(CONSTRUMATICA, 2016). 

Este tipo de eflorescencia proviene o puede ser por causa de 

los componentes, tales como:  

• El árido. 

• El cemento. 

• Los aditivos químicos. 
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El compuesto árido utilizado en la obra podría contener sales 

solubles; el cemento es considerado como una fuente 

importante de sales que conllevan a la eflorescencia, para 

algunos morteros normales se usan cementos que poseen 

sales solubles y los aditivos químicos que pueden contener 

sales solubles que produzcan eflorescencias, pero solo 

pueden contener un 0.4% como mucho. 

c) Eflorescencia originada por el suelo 

“Es frecuente encontrar suelos con altos contenidos en 

sulfatos como sodio, calcio o magnesio. En general los 

terrenos esquistosos arcillosos suelen estar contaminados 

por sales” (Rincón y Romero, 2000, p.66).  

“Hay suelos, como los esquistos y ciertas pizarras, los 

cercanos a zonas industriales y los próximos a explotaciones 

agrarias con amplia utilización de abonos, que presentan alta 

concentración de sulfatos solubles. Estos ascienden por 

capilaridad, a través de los muros de fundación y se evaporan 

en las zonas expuestas al aire, dando lugar a eflorescencias 

y Criptoflorescencias” (Osuna, 1998, p.10). 

“Las sales solubles pueden proceder del terreno y ascender 

por humedad o agua capilar, penetrando en los poros de los 

materiales” (López-Arce, 2012, p.101). 

Además, el terreno arcilloso es contaminado por sales. Y 

cuando la eflorescencia se presenta en la superficie exterior 

del muro no causa daños graves a la estructura, pero cuando 

esta eflorescencia aparece en el interior de la pared forma 

enormes cuerpos de aire dando lugar a eventos catastróficos. 
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2.2.2.4 Tipos de sales solubles 

“Las eflorescencias están constituidas por sulfatos de sodio, 

calcio, potasio y magnesio, cloruros y nitratos alcalinos” 

(Rincón y Romero, 2000, p.64). 

“Las eflorescencias más frecuentes son las producidas por 

sulfatos, nitratos y cloruros” (Grimán, Lascano, Rosas y Uribe, 

2015, p.2). 

A continuación, mostramos la Tabla 4, donde se precisan las 

sales que con mayor frecuencia inducen la aparición de las 

eflorescencias: 

Tabla 4. Sales más frecuentes que inducen las eflorescencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Influencia de las Variables de Procesamiento Tecnológico Industrial en la 
Aparición del Defecto de Eflorescencia en Piezas de Arcilla Cocida (2015). 
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Las eflorescencias pueden ser debidas a cualquier sal 

soluble, pero las más frecuentes son las producidas por los 

sulfatos, carbonatos, nitratos y cloruros. 

a) Sulfatos 

“La presencia de sulfatos puede deberse a la misma cerámica 

(de la arcilla o de los gases de combustión durante el proceso 

de cocción), proceder del terreno (aguas sulfatadas) o de la 

atmosfera (humos industriales o calefacciones)” (Casado, 

2016, p.1). 

 “Los más frecuentes son el CaSO4.2H2O y el Na2SO4 con 

diferentes estados de hidratación, los menos frecuentes son 

el MgSO4 y el K2SO4” (Grossi y Esbert, 1994, p.23). 

Los sulfatos son por lo general menos solubles y móviles que 

otras sales, y se pueden mover solamente cuando aún están 

en disolución. 

• Sulfato de Magnesio (MgSO4) 

“Lo más característico del MgSO4 es su gran solubilidad en 

el agua y su alta expansión la cristalizar” (Rincón y Romero, 

2000, p.68). 

“A menudo se producen a partir de la combinación de 

materiales de construcción incompatibles que, cuando se 

combinan con una fuente de humedad, reaccionan para 

formar sales solubles que con frecuencia dan lugar a un 

importante deterioro por laminaciones” (López-Arce, 

Doehne, Martin y Pinchin, 2008, p.125). 

“Soluble, fácilmente cristalizable. Se presenta con escasa 

frecuencia” (López, Martínez y Tobón, 2012, p.15). 
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Es la eflorescencia más destructiva, debido a que se 

manifiesta como un desmoronamiento superficial que irá 

avanzando progresivamente hacia el interior del ladrillo. 

Aunque se presenta con escasa frecuencia. 

• Sulfato de Sodio (Na2SO4) 

“Esta sal puede producir también daños microestructurales 

a los ladrillos cuando cristaliza y recristaliza debido a 

fenómenos de expansión de volumen” (Rincón y Romero, 

2000, p.68). 

“Soluble, fácilmente cristalizable con expansión, muy 

peligrosa” (López, Martínez y Tobón, 2012, p.15). 

“Esta sal es muy peligrosa, afecta al ladrillo y a los 

acabados, presenta un aspecto polvoroso” (Arango, 2015, 

p.93).  

Esta eflorescencia puede formarse después de que el 

ladrillo haya sido colocado en obra. Esta sal puede 

provocar roturas, debido a que las presiones internas sobre 

la microestructura del ladrillo pueden llegar a valores del 

orden de 25 N/mm2. 

• Sulfato de Calcio (CaSO4) 

“Se origina en el cemento, ladrillos y aditivos. Su aspecto 

es de manchas blancas amarillentas o lechosas” (Arango, 

2015, p.92).  

“Poco soluble, pero susceptible a expansionar por 

formación de ettringita con los aluminatos del cemento” 

(López, Martínez y Tobón, 2012, p.15). 

“Normalmente forma costras sobre la superficie de piedra” 

(Lopez-Arce, Doehne, Martin y Pinchin, 2008, p.126). 
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Por lo general, aparecen en los primeros días de 

secamiento del muro y normalmente va acompañando al 

sulfato de sodio. 

b) Carbonatos 

“El más importante es el carbonato de sodio” (Grossi y Ebert, 

1994, p.23). 

• Carbonato de Sodio (Na2CO3) 

“Producidas por la carbonatación de los álcalis libres de 

cemento. No peligrosas” (Osuna, 1998, p.3). 

Además, el comportamiento de esta sal es similar a la del 

sulfato de sodio como también el deterioro producido, y es 

importante señalar que la hidratación del Na2CO3 es más 

rápida que la del Na2SO4. 

• Carbonato de Calcio (CaCO3) 

“Costra blanca adherida y gruesa. Proviene de la 

carbonatación del calcio (Concreto, mortero, agua)” (Arango, 

2015, p.91). 

“Aspecto de velo blanco (exudación). Provienen de la 

carbonatación del agua de cal. No peligrosa” (Osuna, 1998, 

p.3). 

“(Materiales calizos), producen una capa exterior blanca muy 

clara” (Girón y Ramírez, 2016, p.32). 

c) Cloruros 

“Los más comunes son el NaCl (halita), KCl (silvita) y 

CaCl2.6H2O (antarcticita)” (Grossi y Esbert, 1994, p.23). 
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2.3 Definición de términos 

• Albañilería o Mampostería 

Según el R.N.E. (2013), “Material estructural compuesto por <<unidades 

de albañilería>> asentadas con mortero por <<unidades de albañilería>> 

apiladas”. 

• Albañilería confinada 

Según el R.N.E. (2013), “Albañilería reforzada con elementos de 

concreto armado en todo el perímetro, vaciado posteriormente a la 

construcción de la albañilería”. 

• Aditivo 

Según el R.N.E. (2013), “Material distinto del agua, de los agregados o 

del cemento hidráulico, utilizado como componente del concreto, y que 

se añade antes o durante su mezclado a fin de modificar sus 

propiedades”. 

• Agregado 

Según el R.N.E. (2013), “Material granular, de origen natural o artificial, 

como arena, grava, piedra triturada y escoria de hierro de alto horno, 

empleado con un medio cementante para formar concreto o mortero 

hidráulico”. 

• Cemento Portland 

Según el R.N.E. (2013), “Producto obtenido por la pulverización del 

Clinker portland con la adición eventual de sulfato de calcio”. 

• Criptoflorescencia 

Según Rincón y Romero (2000), “Cuando la cristalización salina tiene 

lugar en el interior del material es más correcto usar la palabra 

criptoeflorescencia”. 
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• Cristalización de sales 

Según López-Arce (2012), “La cristalización de sales es uno de los 

mecanismos de alteración más importantes y agresivos que puede sufrir 

un material, especialmente poroso”. 

• Eflorescencia 

Según la N.T.P 331.017 (2015), “La eflorescencia es una medida del 

afloramiento y cristalización de sales solubles contenidas en el ladrillo 

cuando este es humedecido. La objeción principal a la eflorescencia es 

su defecto sobre la apariencia de la albañilería; sin embargo, puede 

ocurrir si las sales que se cristalizan se encuentran en cantidad 

importante que la presión que estos cristales ejerzan al crecer cause 

rajaduras y disgregación de la albañilería”. 

Según Jackson (1925), “Es la formación de un depósito de sales 

minerales solubles, sobre la superficie de una pieza de cerámica 

terminada, por exposición a los agentes atmosféricos”. 

• Mortero  

Según el R.N.E. (2013), “Material que se emplea para adherirse tanto 

horizontal y verticalmente a las unidades de albañilería”.  

• Muros 

Según Pacheco (2014), “Son aquellos componentes básicos en las 

edificaciones de albañilería cumpliendo diversas funciones como la de 

dar forma a las edificaciones, separa ambientes o siendo la estructura 

de soporte o apoyo de cargas de servicio”. 

• Patología  

Según la R.A.E. (2019), “Conjunto de síntomas de una enfermedad”. 
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Según Fiorentín y Granada (2009), “En la construcción, enfoca el 

conjunto de enfermedades, de origen químico, físico, mecánico o 

electrolítico y sus soluciones”. 

• Reparación 

Según Rincón (2014), “Para que la reparación sea efectiva, es 

importante tener un diagnóstico que sea acertado y completo. Además 

de ser capaz de contestar a las interrogantes de ¿cómo?, ¿cuándo? y 

¿por qué se produjeron?”. 

• Unidad de Albañilería 

Según el R.N.E. (2013), “Ladrillos y bloques de arcilla cocida, de 

concreto o de sílice-cal. Puede ser sólida, hueca, alveolar o tubular”. 

 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

La reparación de los muros de albañilería confinada de la vivienda Mz. 

O2 – Lt. 21, A.H. San Genaro, Chorrillos, afectados por eflorescencia 

influye positivamente. 

2.4.2 Hipótesis Especificas 

a) La reparación de los muros de albañilería confinada de la vivienda 

Mz. O2 – Lt. 21, A.H. San Genaro, Chorrillos, afectados por los 

tipos de eflorescencia influye positivamente. 

b) La reparación de los muros de albañilería confinada de la vivienda 

Mz. O2 – Lt. 21, A. H. San Genaro, Chorrillos, afectados por el 

origen de la eflorescencia influye positivamente.  

c) La reparación de los muros de albañilería confinada de la vivienda 

Mz. O2 – Lt. 21, A.H. San Genaro, Chorrillos, afectados por los 

tipos de sales solubles influye positivamente.  
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2.5 Variables    

2.5.1 Definición conceptual de la variable 

Describiremos cada una de las variables identificadas: 

a) Variable Independiente – “Reparación de muros de albañilería 

confinada” 

Es mejorar la albañilería confinada “constituida por un muro de 

albañilería simple enmarcado por una cadena de concreto armado, 

vaciada con posterioridad a la construcción del muro” (Bartolomé, 

1994, p.12”. 

“Solo comenzaremos el proceso de reparación una vez descrito el 

proceso patológico, con su origen o causa y la evolución de la 

lesión” (Broto, 2004, p.36). 

“Estudio del comportamiento de las estructuras cuando presentan 

evidencias de fallas, buscando detectar sus causas (diagnostico) 

y proponer acciones correctivas (terapéutica) o su demolición” 

(Carpio, 2008, p.199). 

Para el proceso de reparación se debe emplear técnicas 

adecuadas, las cuales dependerán de la agresividad y el 

desarrollo de la cristalización de sales. 

b) Variable Dependiente – “Eflorescencia” 

“La eflorescencia es un depósito cristalino, usualmente de color 

blanco, que puede desarrollarse en la superficie de materiales 

como mampostería o piezas de hormigón” (Salazar, 1996, p.2). 

“Esta cristalización suele presentar formas geométricas que 

recuerdan a flores y que varían dependiendo del tipo de cristal” 

(Broto, 2004, p.34). 
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“Esas terribles manchas que no sabes de dónde vienen mucho 

menos como hacerlas desaparecer se llaman eflorescencias 

salinas o salitre” (Miller, 2019). 

Esta palabra ha sido designada de manera general para todos los 

casos de cristalización de sales solubles y en concreto el término 

“eflorescencia” debe referirse al depósito cristalino o la mancha 

blanquecina que se forma sobre las superficies de un muro, 

cuando el proceso de cristalización salina tiene lugar en el interior 

del muro, lo correcto es emplear la palabra “criptoflorescencia”. 

2.5.2 Definición operacional de la variable 

Describiremos cada una de las variables identificadas: 

a) Variable Independiente – “Reparación de muros de albañilería 

confinada” 

“La reparación de muros confinados se basa principalmente en 

mejorar el sistema de albañilería confinada afectados por 

eflorescencia” (Bartolomé, 1994, p.13). 

“Es un conjunto de actuaciones, como demoliciones, 

saneamientos y aplicación de nuevos materiales, destinado a 

recuperar el estado constructivo y devolver a la unidad lesionada 

su funcionalidad” (Broto, 2004, p.36) 

“Medidas correctivas para recobrar el nivel de servicio original o 

mejorar el comportamiento de las estructuras que presentan 

evidencia de fallas” (Carpio, 2008, p.199). 

Reparación de muros de albañilería confinada refiere a poder 

establecer la severidad de daño y cuantificarla, para luego plantear 

una técnica de reparación o curado empleando insumos (tales 

como: agua, ácido clorhídrico, aditivos; ladrillos y morteros), para 
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ello utilizaremos la Ficha N°02 (ver Anexo N°3), donde a su vez se 

detalla un breve resumen del debido proceso. 

b) Variable Dependiente – “Eflorescencia” 

“Son manchas o escarchas que aparecen en la superficie de los 

revoques y que pueden provenir de sales presentes en los áridos, 

aglomerantes, del agua del amasado, de la mampostería, del 

suelo por humedad ascendente” (Shaquihuanga, 2014, p.30).  

“Si no se detecta y repara rápidamente el defecto, se agrava el 

proceso y la propia humedad comienza a arrastrar las sales 

contenidas en la masa estructural y en breve periodo de tiempo 

aparecen en la superficie formaciones blanquecinas, que pueden 

presentarse húmedas o secas” (Tersuave, 2019). 

“Las eflorescencias salinas o salitres son, fundamentalmente, 

sales de sodio o potasio que se acumulan en forma de cristales en 

la superficie de los parámetros de hormigón, piedra natural o 

ladrillos” (Miller, 2019). 

Se describirá la apariencia del proceso de cristalización de sales 

que originó la eflorescencia, se identificará el tipo y origen de esta, 

para ello emplearemos la Ficha N°01 (ver Anexo N°2), donde a su 

vez se determinará el área afectada por la mencionada patología. 
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2.5.3 Operacionalización de la variable 

Tabla 1. Variable Independiente. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

  

Para el proceso 
de reparación se 
debe emplear 
técnicas 
adecuadas, las 
cuales 
dependerán de la 
agresividad y el 
desarrollo de la 
cristalización de 
sales 

  Tratamiento natural y/o 
con químicos. 

 

  
Técnicas de 
reparación. 

 

Variable 
Independiente 

Tratamiento con 
aditivos. 

 

Reposición de unidades 
de albañilería. 

 

    
 

REPARACIÓN DE 
MUROS DE 

ALBAÑILERIA 
CONFINADA 

    
 

Cuantificación 
de superficies 
a reparar. 

Área de la superficie. 
 

 

Área afectada. 
 

    
 

  
Niveles de 
severidad. 

Leve. 
 

  Moderado.  

  Severo.  

 

 

Tabla 2. Variable Dependiente. 

VARIABLE  
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

  

Esta palabra ha 
sido designada de 
manera general 
para todos los 
casos de 
cristalización de 
sales solubles.  

Tipos de 
eflorescencia. 

Eflorescencia o 
Eflorescencia Básica. 

 

  
 

Variable 
Dependiente 

Criptoflorescencia. 
 

    
 

  
Origen de la 
eflorescencia. 

Debido al ladrillo. 
 

EFLORESCENCIA Debido al mortero. 
 

  Debido al suelo. 
 

      
 

  Tipos de sales 
solubles. 

Sulfatos, carbonatos. 
 

  Cloruros, nitratos. 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

3.1 Método de Investigación 

El método de investigación que se empleará para el desarrollo de la 

presente investigación es el método de Investigación Experimental, el cual 

se fundamenta en el Método Científico.  

Según Sánchez, Hugo y Reyes, Carlos (2017), “implica una serie de 

operaciones y procedimientos a seguir para llegar a una meta” (p.30). 

De acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), “hace referencia 

a una investigación en la que se manipulan deliberadamente una o más 

variables independientes (supuestas causas antecedentes) para analizar 

las consecuencias que tal manipulación tiene sobre una o más variables 

dependientes (supuestos efectos consecuentes) dentro de una situación de 

control para el investigador” (p.151). 

Como expresa Domínguez (2015), “Analiza el efecto producido por una o 

más variables independientes sobre una o varias dependientes” (p.51). 

Procedimientos que nos permitirán comprobar que las técnicas de 

reparación planteadas nos permitirán reparar los muros de albañilería 

afectados por eflorescencias, buscando con ello, validar nuestras hipótesis. 
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3.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se utilizara para el desarrollo de la presente 

investigación es la Investigación Aplicada.  

Según Sánchez, Hugo y Reyes, Carlos (2017), “Se caracteriza por su 

interés en la aplicación de conocimientos teóricos a determinada situación 

concreta y las consecuencias prácticas que de ella se deriven” (p.44). 

Teniendo en cuenta a C.R.A.I (2018), “tiene por objetivo resolver un 

determinado problema o planteamiento especifico, enfocándose en la 

búsqueda y consolidación del conocimiento para su aplicación y, por ende, 

para el enriquecimiento del desarrollo cultural y científico”. 

Como afirma Esteban (2018), “se denomina aplicada, porque en base a 

investigación básica, pura o fundamental en las ciencias fácticas o formales 

se formulan problemas o hipótesis de trabajo para resolver los problemas 

de la vida productiva de la sociedad” (p.3). 

Emplearemos definiciones y conceptos previamente estudiados en otras 

investigaciones con el fin de poder comprender y explicar los procesos de 

reparación de muros ante la aparición y desarrollo de las eflorescencias. 

3.3 Nivel de Investigación 

El nivel de investigación seleccionado es el Explicativo.  

Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), “están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos de cualquier índole. 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta” (p.112). 

De acuerdo con Sánchez, Hugo y Reyes, Carlos (2017), “en estos estudios 

es necesario la presencia y planteamiento explícito de hipótesis que 

permita explicar tentativamente la ocurrencia de un fenómeno” (p.49). 
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Como expresan Cabezas, Andrade y Torres (2018), “no finalizan en la 

descripción de características o fenómenos o del establecer relaciones 

entre conceptos, los estudios explicativos están llamados a responder a las 

causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales” (p.69). 

Como explicativo está orientado a explicar y/o describir los efectos de 

nuestra variable independiente “Reparación de muros de albañilería 

confinada”, luego de aplicar los respectivos tratamientos sobre nuestra 

variable dependiente “Eflorescencias”, lo cual nos permitirá indicar si se 

obtuvo un resultado positivo o negativo al tratar el fenómeno.   

3.4 Diseño de la Investigación 

Experimental 

Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), “Se refiere a realizar una 

acción y después observar las consecuencias. También hace referencia a 

una investigación en la que se manipulan deliberadamente una o más 

variables independientes para manipular las consecuencias que tal 

manipulación tiene sobre una o más variables dependientes dentro de una 

situación de control para el investigador” (p.151). 

De acuerdo con Sánchez, Hugo y Reyes, Carlos (2017), “estos diseños son 

los que proporcionan el control adecuado de las posibles fuentes que 

atentan contra la validez interna” (p.142). 

Como expresan Cabezas, Andrade y Torres (2018), “se ha ideado con el 

propósito de determinar, con la mayor confiabilidad posible, relaciones de 

causa-efecto” (p.75). 

Nuestro Diseño Experimental: 

G: O1 – X – O2 

Donde: 

• G: 1 grupo (muestra). 
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• O1: Observación inicial. 

• O2: Observación final. 

• X: Reparación de muros de albañilería. 

3.5 Población y Muestra 

Población 

Según Sánchez, Hugo y Reyes, Carlos (2017), “una población comprende 

a todos los miembros de cualquier clase bien definida de personas, eventos 

u objetos”. (p.155) 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), “Una vez que se ha definido 

cuál será la unidad de análisis, se procede a delimitar la población que va 

a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así, 

una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones” (p.174). 

Como expresan Cabezas, Andrade y Torres (2018), “el conjunto de datos 

donde se utiliza procedimientos para desarrollar el estudio detallado de un 

conglomerado de personas se le ha denominado población” (p.88). 

La Población para nuestra investigación está constituida por 30 viviendas 

del A.H. San Genaro del distrito de Chorrillos, las cuales sus muros 

presentan eflorescencia. 

Muestra 

Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), “una muestra es un 

subgrupo de la población o universo que te interesa, sobre la cual se 

recolectarán los datos pertinentes, y deberá ser representativa de dicha 

población” (p.196). 
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Para Sánchez, Hugo y Reyes, Carlos (2017), “si la muestra extraída es 

realmente representativa de la población accesible, los resultados que se 

obtienen son generalizables a esta población” (p.156). 

Como expresan Cabezas, Andrade y Torres (2018), “la muestra es utilizada 

para conocer datos de un universo de una forma más sintética y sin recurrir 

en demasiados gastos” (p.93).  

Nuestra investigación tiene un enfoque cuantitativo, el tipo de muestra es 

no probabilística o dirigida. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), 

“Suponen un procedimiento de selección orientado por las características 

y contexto de la investigación, más que por un criterio estadístico de 

generalización” (p.215). 

Para la presente investigación la muestra es no probabilística o dirigida, la 

cual fue seleccionada por conveniencia y está constituida por 01 vivienda, 

referida a la vivienda Mz. O2 – Lt. 21 del A.H. San Genaro. 

3.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

3.6.1 Técnicas de recolección de datos 

Para Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), “recolectar los datos 

significa aplicar uno o varios instrumentos de medición para recabar 

la información pertinente de las variables del estudio en la muestra o 

casos seleccionados. Los datos obtenidos son la base del análisis” 

(p.226). 

Según Sánchez, Hugo y Reyes, Carlos (2017), “las técnicas son los 

medios por los cuales se procede a recoger información requerida de 

una realidad o fenómeno en función a los objetivos de la investigación” 

(p.163). 

Como expresan Cabezas, Andrade y Torres (2018), “la recolección de 

datos o información se basa en ciertos parámetros que al inicio son 

básicos pero cada uno de ellos aporta de gran manera” (p.110). 
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Se recogerán los datos directamente de los objetos observados 

mediante registros, para la presente investigación se empleará la 

técnica de observación sistemática con el fin de obtener información 

rápida o planificada. 

3.6.2 Instrumentos de recolección de datos 

Según Sánchez, Hugo y Reyes, Carlos (2017), “son las herramientas 

específicas que se emplean en el proceso de recogida de datos. Los 

instrumentos se seleccionan a partir de la técnica previamente 

elegida” (p.166). 

Para Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), “toda medición o 

instrumento de recolección de datos cuantitativo debe reunir tres 

requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad” (p.228). 

Como expresan Cabezas, Andrade y Torres (2018), “los instrumentos 

son auto administrables y luego por que el evaluado puede hasta 

autocalificarse y puede llegar a una conclusión, es útil cuando se mide 

variables que no están dentro del área de conocimiento” (p.110). 

El instrumento para la recolección de datos es la observación, y 

emplearemos la siguiente ficha (véase Anexo 2): 

Ficha N°01: “Observación de eflorescencias y/o Criptoflorescencias 

presentes en los muros de albañilería confinada”. La cual fue validada 

por revisores (véase Anexo 7): 

La cual comprende: 

• Tipo de eflorescencia. 

• Imagen del muro afectado por la eflorescencia. 

• Dimensiones del muro en estudio. 

• Dimensiones de la zona afectada en el muro en estudio. 
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Ilustración 8. Ficha N°01 

 

 

3.7 Procesamiento de la Información 

Se utilizará la estadística descriptiva e inferencial.  

Según Sánchez, Hugo y Reyes, Carlos (2017), “la estadística descriptiva 

consiste en la presentación de manera resumida de la totalidad de 

observaciones hechas, como resultado de recoger datos de una realidad o 

una experiencia realizada” (p.176). “La estadística inferencial es aquella 

que ayuda al investigador a encontrar significatividad en sus resultados” 

(p.184).  

Para Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), “implica el conteo de casos 

que se presentaron en las categorías de las variables con el propósito de 

conocer tendencias” (p.328); “estadística inferencial, estadística para 

probar hipótesis y estimar parámetros” (p.338).  

Toda la información numérica que fue recopilada se procesó en el Microsoft 

Excel, en el programa estadístico InfoStat el cual nos permitió aplicar el 

Test de Tukey (Emplearemos un nivel de significancia de α = 0.05 el cual 

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

VANOS A DESCONTAR (m)

DIMENSIONES DEL MURO (m) IMAGEN DE LA VIVIENDA:

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA:

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los muros de 

albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

DIRECCIÓN: FECHA:

FICHA N°01

Fuente: Elaboración propia. 
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implica un 95% de seguridad) y el desarrollo de gráficos se realizó en el 

programa Origin 2020.  

Ilustración 9. Programa InfoStat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Programa Origin 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Técnicas y Análisis de datos 

Para la evaluación de los datos recolectados se desarrolló hojas de cálculo 

en el programa Microsoft Excel con el fin de cuantificar las superficies de 

los muros en estudio, posteriormente se utilizó el análisis estadístico 

inferencial cuyo propósito es probar hipótesis y poder generalizar los 

resultados obtenidos de la muestra en la población.  

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Análisis de muros afectados por eflorescencia y/o criptoflorescencia 

del A.H. San Genaro. 

El A.H. San Genaro está conformado por 44 manzanas, para nuestro 

estudio y toma de muestras a estas manzanas se las distribuyó en 3 

sectores: S1, S2 y S3. Donde: S1 contiene 14 manzanas, S2 contiene 15 

manzanas y S3 contiene 15 manzanas. 

Ilustración 11. Plano del A.H. San Genaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad del Distrito de Chorrillos. 
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Para determinar el comportamiento de las eflorescencias serán evaluadas 

30 viviendas, corresponden 15 viviendas para la patología eflorescencia y 

15 para la criptoflorescencia.  

A continuación, mostraremos la descripción de las viviendas afectadas por 

eflorescencias en la Ficha N°03. 

4.1.1 Análisis para muros afectados por eflorescencia. 

Ficha N°03 

 

 

 

 

Se seleccionaron 5 viviendas por cada sector y se desarrollaron los 

respectivos cálculos (ver Anexo 4) y (ver Anexo 5). 

  

A. E: 10.95 m2 A. A: 0.58 m2 A. E: 8.74 m2 A. A: 2.90 m2 A. E: 18.72 m2 A. A: 3.38 m2

A. E: 8.96 m2 A. A: 0.40 m2 A. E: 7.25 m2 A. A: 2.00 m2 A. E: 12.61 m2 A. A: 6.76 m2

A. E: 11.24 m2 A. A: 0.42 m2 A. E: 11.11 m2 A. A: 3.61 m2 A. E: 4.95 m2 A. A: 1.71 m2

A. E: 4.22 m2 A. A: 0.73 m2 A. E: 28.88 m2 A. A: 6.12 m2 A. E: 7.26 m2 A. A: 2.97 m2

A. E: 15.93 m2 A. A: 3.42 m2 A. E: 5.52 m2 A. A: 0.54 m2 A. E: 11.39 m2 A. A: 5.58 m2

- Leyenda:

i: fila

j: columna

Área Estudiada: (A.E) Área Afectada: (A.A)

Mz. W1 - Lt. 04 Mz. E1 - Lt. 12

Mz. N2 - Lt. 03 Mz. V1 - Lt. 03 Mz. F1 - Lt. 05

% con Eflorescencia: 5.30 % con Eflorescencia: 18.06

% con Eflorescencia: 4.46 % con Eflorescencia: 27.59 % con Eflorescencia: 53.61

I  

II  

Análisis de Variables para Eflorescencias

III  

V  

A mxn n : j A mxn = [aij]mxn

% con Eflorescencia: 21.47

% con Eflorescencia: 32.49 % con Eflorescencia: 34.55% con Eflorescencia: 3.74

% con Eflorescencia: 21.19

% con Eflorescencia: 9.78 % con Eflorescencia: 48.99

IV  
% con Eflorescencia: 17.30

% con Eflorescencia: 33.18

Mz. K2 - Lt. 06 Mz. D2 - Lt. 04 Mz. K1 - Lt. 14

Mz.  S2- Lt. 28

A mxn S1  S2  S3  

m : i

%  Eflorescencia= 100*(A.A)/ (A.E)

(Ubicación)

Mz. P2 - Lt. 16 Mz. G1 - Lt. 19 Mz. I1 - Lt. 04

% con Eflorescencia: 40.91

Mz. O2 - Lt. 21 Mz. S1 - Lt. 01 Mz. O1 - Lt. 15

Fuente: Elaboración propia. 
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Procederemos a separar los datos obtenidos correspondientes a cada 

sector. 

Para el sector S1: 

Tabla 3. Datos obtenidos en el Sector 1. 

 

S1 

Área 
Estudiada 

Área 
Afectada 

% con 
Eflorescencia 

I 10.95 0.58 5.30 

II 8.96 0.40 4.46 

III 11.24 0.42 3.74 

IV 4.22 0.73 17.30 

V 15.93 3.42 21.47 

 

Para el sector S2: 

Tabla 4. Datos obtenidos en el Sector 2. 

 

S2 

Área 
Estudiada 

Área 
Afectada 

% con 
Eflorescencia 

I 8.74 2.90 33.18 

II 7.25 2.00 27.59 

III 11.11 3.61 32.49 

IV 28.88 6.12 21.19 

V 5.52 0.54 9.78 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el sector S3: 

Tabla 5. Datos obtenidos en el Sector 3. 

 

S3 

Área 
Estudiada 

Área 
Afectada 

% con 
Eflorescencia 

I 18.72 3.38 18.06 

II 12.61 6.76 53.61 

III 4.95 1.71 34.55 

IV 7.26 2.97 40.91 

V 11.39 5.58 48.99 

 

Empleando las tablas N°3, N°4 y N°5 elaboraremos las tablas 

correspondientes a: Áreas Estudiadas, Áreas afectadas y % con 

eflorescencia para los 3 sectores, con las cuales determinaremos si 

existe diferencias significativas entre los promedios de los sectores 

S1, S2 y S3. 

a) Áreas Estudiadas en los muros (A. E): 

Tabla 6. Valores de áreas estudiadas por cada sector. 

  Áreas Estudiadas (m2) 

  S1 S2 S3 

I 10.95 8.74 18.72 

II 8.96 7.25 12.61 

III 11.24 11.11 4.95 

IV 4.22 28.88 7.26 

V 15.93 5.52 11.39 

 

Proponemos las siguientes hipótesis: 

• Hipótesis Nula (p-valor  α = 0.05) o Hipótesis Alterna (p-valor  α = 0.05) 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Aplicaremos el test de Tukey con un valor de significancia de: α = 0.05, 

para ello utilizaremos el programa gratuito InfoStat.  

Ilustración 12. Valores obtenidos de las áreas estudiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados encontrados en la Ilustración N°11:  

• p-valor = 0.89  α = 0.05 / Con lo cual, aceptamos la Hipótesis Nula. 

Representación gráfica: 

Ilustración 13. Interpretación gráfica de las medias y E.E entre las áreas 

estudiadas para casos de eflorescencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa InfoStat. 

Fuente: Programa InfoStat. 
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b) Áreas Afectadas en los muros (A. A): 

Tabla 7. Valores de áreas afectadas por cada sector. 

  Áreas Afectadas (m2) 

  S1 S2 S3 

I 0.58 2.90 3.38 

II 0.40 2.00 6.76 

III 0.42 3.61 1.71 

IV 0.73 6.12 2.97 

V 3.42 0.54 5.58 

 

 

Proponemos las siguientes hipótesis: 

• Hipótesis Nula (p-valor  α = 0.05) o Hipótesis Alterna (p-valor  α = 0.05) 

Aplicaremos el test de Tukey con un valor de significancia de α = 0.05, 

para ello utilizaremos el programa gratuito InfoStat.  

Ilustración 14. Valores obtenidos de las áreas afectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados encontrados en la Figura N°13:  

• p-valor = 0.06  α = 0.05 / con lo cual, aceptamos la Hipótesis Nula. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Programa InfoStat. 
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Representación gráfica: 

Ilustración 15. Interpretación gráfica de las medias y E.E entre las áreas 

afectadas para casos de eflorescencias. 

 

 

c) % de Eflorescencia presente en el muro: 

Tabla 8. % de eflorescencia en muros por cada sector. 

 
% con Eflorescencia 

 S1 S2 S3 

I 5.30 33.18 18.06 

II 4.46 27.59 53.61 

III 3.74 32.49 34.55 

IV 17.30 21.19 40.91 

V 21.47 9.78 48.99 

 

 

Proponemos las siguientes hipótesis: 

• Hipótesis Nula (p-valor  α = 0.05) o Hipótesis Alterna (p-valor  α = 0.05) 

Aplicaremos el test de Tukey con un valor de significancia de α = 0.05, 

para ello utilizaremos el programa gratuito InfoStat.  

  

Fuente: Programa InfoStat. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 16. Valores obtenidos de los % de eflorescencia. 

 

 

De los resultados encontrados en la Figura N°15:  

• p-valor = 0.0046  α = 0.05 / Aceptamos la Hipótesis Alterna. 

Representación gráfica: 

Ilustración 17. Interpretación gráfica de las medias y E.E entre los casos de 
%eflorescencias. 

 

 

 

 

Fuente: Programa InfoStat. 

Fuente: Programa InfoStat. 
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4.1.2 Análisis para muros afectados por criptoflorescencia.  

Ficha N°2 

 

 

Separaremos los datos obtenidos correspondientes a cada sector. 

Para el sector S1: 

Tabla 9. Datos obtenidos en el sector 1. 

 

S1 

Área 
Estudiada 

Área 
Afectada 

% con 
Criptoflorescencia 

I 3.99 0.09 2.26 

II 4.25 0.39 9.18 

III 4.11 0.31 7.54 

IV 10.07 0.36 3.57 

V 5.96 0.12 2.01 

 

A. E: 3.99 m2 A. A: 0.09 m2 A. E: 11.26 m2 A. A: 0.72 m2 A. E: 9.24 m2 A. A: 6.35 m2

A. E: 4.25 m2 A. A: 0.39 m2 A. E: 13.95 m2 A. A: 3.45 m2 A. E: 9.78 m2 A. A: 2.35 m2

A. E: 4.11 m2 A. A: 0.31 m2 A. E: 8.71 m2 A. A: 1.17 m2 A. E: 2.55 m2 A. A: 0.75 m2

A. E: 10.07 m2 A. A: 0.36 m2 A. E: 5.51 m2 A. A: 1.26 m2 A. E: 15.68 m2 A. A: 6.54 m2

A.E: 5.96 m2 A. A: 0.12 m2 A. E: 11.81 m2 A. A: 0.60 m2 A. E: 47.93 m2 A. A: 16.97 m2

- Leyenda:

i: fila

j: columna

Área Estudiada: (A.E) Área Afectada: (A.A)

Análisis de Variables para Criptoflorescencias

B mxn S1  S2  S3  

m : i

%  Criptoflorescencia= 100*(A.A)/ (A.E)

III  

V  

% con Criptoflorescencia: 7.54

B mxn n : j B mxn = [b ij]mxn

IV  
% con Criptoflorescencia: 41.71

% con Criptoflorescencia: 5.08

Mz.  O2 - Lt. 15 Mz. B2 - Lt. 28 Mz. A1 - Lt. 20

Mz. O2 - Lt. 21 Mz. T1 - Lt. 11 Mz. A1  - Lt. 13

Mz. P2 - Lt. 20 Mz. R1 - Lt. 11 Mz. O1  - Lt. 30

(Ubicación)

% con Criptoflorescencia: 29.41

I  

II  

% con Criptoflorescencia: 24.73% con Criptoflorescencia: 9.18

Mz. L2 - Lt. 07 Mz. D2 - Lt. 19 Mz. K1  - Lt. 07

Mz. N2 - Lt. 04 Mz. V1 - Lt. 16 Mz. L1  - Lt. 13

% con Criptoflorescencia: 3.57

% con Criptoflorescencia: 2.26

% con Criptoflorescencia: 2.01

% con Criptoflorescencia: 22.87

% con Criptoflorescencia: 24.03

% con Criptoflorescencia: 13.43

% con Criptoflorescencia: 6.39

% con Criptoflorescencia: 35.41

% con Criptoflorescencia: 68.72

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el sector S2: 

Tabla 10. Datos obtenidos en el sector 2. 

 

S2 

Área 
Estudiada 

Área 
Afectada 

% con 
Criptoflorescencia 

I 11.26 0.72 6.39 

II 13.95 3.45 24.73 

III 8.71 1.17 13.43 

IV 5.51 1.26 22.87 

V 11.81 0.60 5.08 

 

 

Para el sector S3: 

Tabla 11. Datos obtenidos en el sector 3. 

 

S3 

Área 
Estudiada 

Área 
Afectada 

% con 
Criptoflorescencia 

I 9.24 6.35 68.72 

II 9.78 2.35 24.03 

III 2.55 0.75 29.41 

IV 15.68 6.54 41.71 

V 47.93 16.97 35.41 

 

 

Empleando las tablas N°13, N°14 y N°15 elaboraremos las tablas 

correspondientes a: Áreas Estudiadas, Áreas afectadas y % con 

criptoflorescencia para los 3 sectores, con las cuales determinaremos 

si existe diferencias significativas entre los promedios de los sectores 

S1, S2 y S3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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a) Áreas Estudiadas en los muros (A. E): 

Tabla 12. Valores de áreas estudiadas por cada sector. 

  Áreas Estudiadas (m2) 

  S1 S2 S3 

I 3.99 11.26 9.24 

II 4.25 13.95 9.78 

III 4.11 8.71 2.55 

IV 10.07 5.51 15.68 

V 5.96 11.81 47.93 

 

 

Proponemos las siguientes hipótesis: 

• Hipótesis Nula (p-valor  α = 0.05) o Hipótesis Alterna (p-valor  α = 0.05) 

Aplicaremos el test de Tukey con un valor de significancia de α = 0.05, 

para ello utilizaremos el programa gratuito InfoStat.  

Ilustración 18. Valores obtenidos de las áreas estudiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados encontrados en la Figura N°17:  

• p-valor = 0.27  α = 0.05 / Aceptamos la Hipótesis Nula. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Programa InfoStat. 
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Representación gráfica: 

Ilustración 19. Interpretación gráfica de las medias y E.E entre las áreas 
estudiadas para casos de criptoflorescencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Áreas Afectadas en los muros (A. A): 

Tabla 13. Valores de áreas afectadas por cada sector. 

  Áreas Afectadas (m2) 

  S1 S2 S3 

I 0.09 0.72 6.35 

II 0.39 3.45 2.35 

III 0.31 1.17 0.75 

IV 0.36 1.26 6.54 

V 0.12 0.60 16.97 

 

 

Proponemos las siguientes hipótesis: 

• Hipótesis Nula (p-valor  α = 0.05) o Hipótesis Alterna (p-valor  α = 0.05) 

Aplicaremos el test de Tukey con un valor de significancia de α = 0.05, 

para ello utilizaremos el programa gratuito InfoStat.  

 

Fuente: Programa InfoStat. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 20. Valores obtenidos de las áreas afectadas. 

 

 

De los resultados encontrados en la Figura N°19:  

• p-valor = 0.04  α = 0.05 / Aceptamos la Hipótesis Alterna. 

Representación gráfica: 

Ilustración 21. Interpretación gráfica de las medias y E.E entre las áreas 
afectadas para casos de criptoflorescencias. 

 

 

 

 

Fuente: Programa InfoStat. 

Fuente: Programa InfoStat. 
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c) % de Criptoflorescencia presente en el muro: 

Tabla 14. % de criptoflorescencia en muros por cada sector. 

  % con Criptoflorescencia 

  S1 S2 S3 

I 2.26 6.39 68.72 

II 9.18 24.73 24.03 

III 7.54 13.43 29.41 

IV 3.57 22.87 41.71 

V 2.01 5.08 35.41 

 

 

Proponemos las siguientes hipótesis: 

• Hipótesis Nula (p-valor  α = 0.05) o Hipótesis Alterna (p-valor  α = 0.05) 

Aplicaremos el test de Tukey con un valor de significancia de α = 0.05, 

para ello utilizaremos el programa gratuito InfoStat.  

Ilustración 22. Valores obtenidos de los % de criptoflorescencias. 

 

 

De los resultados encontrados en la Figura N°21:  

• p-valor = 0.0012  α = 0.05 / Aceptamos la Hipótesis Alterna. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Programa InfoStat. 
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Representación gráfica: 

Ilustración 23. Interpretación gráfica de las medias y E.E entre los casos de 
%criptoflorescencias. 

 

 

Con el respectivo proceso del test de Tukey se pudo determinar que: 

• En el análisis de Eflorescencias: 

− Áreas estudiadas en los muros, hay diferencias significativas. 

− Áreas afectadas en los muros, hay diferencias significativas. 

− % de eflorescencias en los muros, no existe diferencia 

significativa entre los promedios de cada sector. 

• En el análisis de Criptoflorescencias: 

− Áreas estudiadas en los muros, hay diferencias significativas. 

− Áreas afectadas en los muros, no hay diferencias significativas. 

− % de criptoflorescencias en los muros, no existe diferencia 

significativa entre los promedios de cada sector. 

Fuente: Programa InfoStat. 
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Esto nos permite interpretar el comportamiento de nuestros % de 

eflorescencia y % de criptoflorescencia como resultado de la relación 

entre el área afectada y el área estudiada en las muestras de los 

sectores S1, S2 y S3. Las imágenes de nuestras muestras se 

encuentran en el Anexo 3. A continuación, mostramos los 

comportamientos: 

Ilustración 24. Comportamiento de las muestras con eflorescencias en 
cada sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25. Comportamiento de las muestras con criptoflorescencias 
en cada sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Origin 2020 

Fuente: Programa Origin 2020 
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• Interpretación de la gráfica % de Eflorescencias. 

Nuestra muestra pertenece al sector S1 (Mz. O2 – Lt. 21, punto 4) con 

un 17.30 % de daño, revisando la gráfica de la Ilustración 24 referente 

a los muros afectados por eflorescencias, podemos observar un 

distanciamiento de nuestra muestra respecto a otros puntos 

evaluados del mismo sector S1 (con severidad de grado leve), con lo 

cual, el método de reparación adecuado sería el tratamiento básico; a 

su vez, nuestra muestra se encuentra dentro del rango de las 

mediciones más bajas del Sector S2 (con severidad de grado 

Moderado) véase Ilustración 26, estos resultados nos permiten 

comprender, que a pesar de que la severidad de nuestra muestra es 

leve, esta se encuentra próxima al rango de Moderado (21 – 50) %, 

motivo por el cual se buscó optimizar el proceso de reparación del 

muro adicionando el tratamiento con aditivos impermeables para 

reparar el muro afectado por eflorescencias. 

Ilustración 26. Muestra (Mz. O2 - Lt. 21) Punto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la reparación de las zonas afectadas en los muros de las 3 

primeras muestras del Sector S1, en los cuales se observa un 

porcentaje de afectación bajo, solo bastaría aplicar el tratamiento 

básico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Interpretación de la gráfica % de Criptoflorescencias. 

 Nuestra muestra pertenece al sector S1 (Mz. O2 – Lt. 21, punto 3), 

con un 3.57 % de daño, revisando las gráficas de la Ilustración 25 

referente a los muros afectados por criptoflorescencias, se observa 

que nuestra muestra se encuentra próxima a los valores más bajos 

respecto a otros puntos evaluados del mismo sector S1 (con 

severidad de grado leve) véase Ilustración 27, estos resultados nos 

permiten comprender que la lesión que afecta a nuestra muestra no 

es grave, motivo por el cual se decidió emplear el tratamiento de 

reposición de unidades de albañilería para reparar el muro afectado 

por criptoflorescencias y adicionalmente se agregará al mortero un 

impermeable en polvo. 

Ilustración 27. Muestra (Mz. O2 - Lt. 21) Punto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la reparación de muros del sector S2 aún es posible reparar por 

reposición de unidades de albañilería, pero se debe evaluar el lugar 

de afectación en el muro, si se desarrolla en la parte baja, media o 

superior. En el caso de los muros del sector S3, no debería aplicarse 

la reposición de unidades de albañilería, debería optarse por una 

demolición total del muro. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Reparación de muros en la vivienda ubicada en la Mz. O2 - Lt. 21. 

De la muestras recolectadas y evaluadas, se eligió la muestra ubicada en 

la Mz. O2 - Lt. 21 debido a que presentaba ambas patologías en sus muros, 

presentando: 

− Muro 1: Con 17.30 % de eflorescencia (Sala). 

A continuación, se muestra nuestra ficha de recolección de datos para 

eflorescencias (véase Ilustración 28). 

Ilustración 28. Ficha N°01 - 01 

 

 

En el cual se delimita la región a reparar con una longitud de 2.90 m y 

0.25 m de altura. 

→  𝐴𝐷 = 2.90𝑥0.25 = 0.725 𝑚2 … (1) 

Donde: AD = Área dañada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De la hoja de cálculos del Anexo 5, se obtuvo que el área efectiva (AE) 

del muro en estudio tiene el valor de 𝐴𝐸 = 4.22 𝑚2 … (2) 

Para determinar el % de Eflorescencias se utilizará la siguiente 

ecuación:  

% 𝐸𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =  
𝐴𝐷

𝐴𝐸
𝑥100 … (3) 

Reemplazando (1) y (2) en (3): 

% 𝐸𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =  
0.73

4.22
𝑥100 =  17.30 

− Muro 2: Con 3.57 % de criptoflorescencia (Lateral). 

A continuación, se muestra nuestra ficha de recolección de datos para 

eflorescencias (véase Ilustración 29). 

Ilustración 29. Ficha N°01 - 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cual se delimita la región a reparar con el conteo de 12 unidades 

de albañilería a cambiar, cada ladrillo dañado (LD) incluyendo el 

mortero existente nos brinda un área de 0.03 m2. 

→ 𝐴´𝐷 = 0.03𝑥12 = 0.36 𝑚2 … (4) 

De la hoja de cálculos del Anexo 5, se obtuvo que el área efectiva (AE) 

del muro en estudio tiene el valor de 𝐴´𝐸 = 10.07 𝑚2 … (5) 

Para determinar el % de Criptoflorescencias se utilizará la siguiente 

ecuación:  

% 𝐶𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =  
𝐴´𝐷

𝐴´𝐸
𝑥100 … (6) 

Reemplazando (4) y (5) en (6): 

% 𝐶𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =  
0.36

10.07
𝑥100 =  3.57 

Se desarrolló la Ficha de Reparación (Ficha N°2), en la cual se realiza una 

evaluación sobre el nivel de severidad de las patologías y se describe el 

procedimiento de reparación a realizar. 

Ilustración 30. Ficha N°02 (Ficha de Reparación) 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1 Reparación de muro afectado por eflorescencia: 

Al realizar la inspección sobre un muro que se encuentra afectado por 

una eflorescencia debemos observar y analizar la posible causa o 

fuente que origina este proceso, como ya hemos mencionado 

anteriormente, este proceso de cristalización de sales necesita de 

humedad (fuente indirecta) o filtraciones de agua (fuente directa) y de 

la presencia de sales solubles, al revisar el muro de la vivienda Mz. 

O2 – Lt. 21, no se identificó una fuente directa, pero conversando con 

la propietaria, nos indicó que ella frecuentemente mojaba el piso 

pulido para trapearlo y esto justifica el porqué del desprendimiento de 

la base de pintura en la zona inferior del muro (véase Ilustración N°31) 

y el desprendimiento por tramos del revestimiento del muro de 

albañilería confinada.  

Al retirar el revestimiento dañado, se pudo evidenciar la presencia 

leve de eflorescencia en la superficie de los ladrillos KK artesanales y 

el mortero, pero en una mayor cantidad sobre el revestimiento, con lo 

cual podemos deducir que fue una afectación por carbonatos en el 

revestimiento, logrando a su vez afectar al mortero por ser este un 

elemento más poroso, y llegando también a las superficies de los 

ladrillos KK artesanales. 

Por lo cual, para la reparación de esta zona se retirará el revestimiento 

y sobre la superficie de ladrillos se utilizará el tratamiento básico y con 

ácidos, el cual se basa en el lavado con agua limpia y de ser necesario 

se cepilla la superficie, también se utilizará el ácido clorhídrico en una 

proporción de 1:5 o 1:10 dado que este es el más conveniente para 

combatir las eflorescencias ocasionadas por los carbonatos como 

menciona Amrein.  

No obstante, se aplicará el impermeable líquido ImperMur sobre el 

muro de albañilería confinada y se le adicionará el impermeable en 

polvo CHEMITA 1 al diseño del mortero del revestimiento.  
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Ilustración 31. Zona inferior de muro afectado por eflorescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

1. Se procedió a delimitar la sección afectada por la patología. Esta 

tenía una altura de 25 cm medidos desde la base. 

Ilustración 32. Medición de la zona afectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 



66 
 

 
 

2. Se procedió a cortar la región delimitada (Se empleó una 

amoladora DEWALT). Seguidamente retiramos el revestimiento 

afectado. 

Ilustración 33. Retirando el revoque afectado por la eflorescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Una vez limpia la zona a resanar, se procedió a aplicar el aditivo 

ImperMur, este producto es una resina de impregnación de color 

blanco que se aplica sobre muros con problemas de humedad y 

salitre. 

Ilustración 34. Aplicación del aditivo ImperMur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Se esperó un tiempo de 3 horas desde la aplicación del aditivo 

para proceder a colocar el nuevo mortero. 

Ilustración 35. Colocación de nuevo mortero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Una semana después de la reparación del área afectada. 

Ilustración 36. Reparación culminada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A continuación, se mostrará la Ficha de Reparación: 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 37. Ficha N°2 - 01, se detalla la afectación y el método de 
reparación de un muro afectado por eflorescencia. 
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4.2.2 Reparación de muro afectado por criptoflorescencia: 

Al realizar la inspección sobre un muro que se encuentra afectado por 

una criptoflorescencia debemos observar y analizar la posible causa 

o fuente que origina este proceso, como ya hemos mencionado 

anteriormente este proceso de cristalización de sales necesita de 

humedad (fuente indirecta) o filtraciones de agua (fuente directa) y de 

la presencia de sales solubles, al revisar el muro de la vivienda Mz. 

O2 – Lt. 21, no se identificó una fuente directa, con lo cual deducimos 

que la causa era la humedad del ambiente y ello originaba la aparición 

de la criptoflorescencia en los ladrillos de la zona inferior del muro, 

afectando la cantidad de 12 ladrillos (18 huecos KK) provocando la 

degradación de estos (véase Ilustración N°31).  

De lo observado, podemos inferir que las sales (sulfatos) están 

contenidas en el ladrillo, por lo cual, para la reparación de esta región 

se utilizará la técnica de reposición de unidades de albañilería. No 

obstante, se adicionará el impermeable Sika 1 Líquido en el diseño 

del mortero.  

Ilustración 38. Ladrillos afectados por criptoflorescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Procedimiento: 

1. Se identificó la sección afectada por la patología y se procedió a 

retirar los ladrillos. 

Ilustración 39. Retiro de ladrillos afectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Con un cincel y comba se removieron los ladrillos afectados y los 

morteros adheridos a estos. 

Ilustración 40. Se muestra el muro afectado con los ladrillos retirados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Preparamos el mortero (mezcla 1: 5, cemento - arena; 

adicionalmente 1: 10, Sika 1 Líquido - agua). Se procedió a limpiar 

y se humedecer la superficie de los ladrillos sanos que quedaban 

en el muro y seguidamente se le colocó una pasta de cemento 

para dar una mejor adherencia. 

Ilustración 41. Colocación de la pasta de cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Se procedió a colocar el mortero mejorado y luego los ladrillos de 

18 huecos KK. 

Ilustración 42. Colocación de ladrillos de 18 huecos KK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. Finalizado el cambio de ladrillos. 

Ilustración 43. Se muestra la reparación terminada en el muro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los ladrillos empleados en la reparación, previamente se les realizo 

el ensayo de Eflorescencia en unidades de albañilería según la N.T.P 

399.613, el certificado se encuentra en el Anexo N°09, a su vez los 

certificados de los Análisis de Sales de nuestros agregados finos. 

Ilustración 44. Muestras de ladrillo para el Ensayo de Eflorescencia. 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se mostrará la Ficha de Reparación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 45. Ficha N°2 - 02, se detalla la afectación y el método de 
reparación de un muro afectado por criptoflorescencia. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Del proyecto 

A partir de los resultados obtenidos se realizó el análisis correspondiente en 

función de los objetivos planteados en la presente investigación. 

1. Según el objetivo general, determinar cómo influye la reparación de 

muros de albañilería confinada afectados por la eflorescencia en la 

vivienda Mz. O2 – Lt. 21, A.H. San Genaro, Chorrillos, en el año 2019; el 

resultado fue satisfactorio, se realizó la respectiva inspección en los 

muros de albañilería donde se observaron y analizaron los daños 

ocasionados por presencia de la eflorescencia y criptoflorescencia que 

son procesos de cristalización de sales solubles; mediante la información 

detallada en el marco teórico sobre los respectivos tratamientos se 

elaboró un procedimiento de reparación para cada tipo de eflorescencia 

presente en los muros de la vivienda Mz. O2 – Lt. 21, A.H. San Genaro; 

después de aplicar los procedimientos propuestos en el capítulo anterior 

se comparó con lo encontrado por Peña (2018) en su tesis titulada: 

“Reparación de muros confinados en viviendas afectadas por la 

eflorescencia ante eventos sísmicos en la Av. Santa Isabel, El Agustino 

2018”, quien concluyó que obtuvo buenos resultados al reparar los 

muros confinados afectados por la eflorescencia de viviendas realizadas 
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por autoconstrucción con los métodos establecidos en su proyecto de 

investigación (los cuales usan como referencia el tratamiento básico, uso 

de aditivos y demoliciones) y que con ello mejorará la calidad y 

durabilidad de las viviendas, dado que al reforzar los muros en contra de 

la eflorescencia, evitará la vulnerabilidad sísmica y posible colapso del 

muro confinado; con estos resultados, se afirma que con la aplicación de 

los tratamientos básico y con ácidos, se logró reparar los muros de 

albañilería confinada afectados por eflorescencia permitiendo minimizar 

los daños y con la intención de optimizar el tratamiento se empleó 

aditivos impermeables en polvo y líquido, buscando con ello mejorar los 

elementos de los muros de albañilería confinada como a su vez la 

estética de estos en la vivienda Mz. O2 – Lt. 21, A.H. San Genaro, 

Chorrillos; además, vale resaltar que Rincón y Romero (2000) en su 

investigación “Fundamentos y clasificación de las eflorescencias en 

ladrillos de construcción” indican que la presencia de estas no solo afecta 

a la estética y aspecto de las superficies de los muros construidos con 

ladrillos eflorescentes, sino que también lo puede afectar gravemente, 

en ocasiones, a la “vida útil del ladrillo”, que llega a desmoronarse con el 

paso del tiempo y ante ello la importancia de tratarlos. 

2. Según el objetivo específico, determinar cómo influye la reparación de 

muros de albañilería confinada afectados por los tipos de eflorescencia 

en la vivienda Mz. O2 – Lt.21, San Genaro, Chorrillos, en el año 2019; el 

resultado fue óptimo, la información obtenida nos indicó que en el caso 

de la criptoflorescencia las sales estaban distribuidas en los ladrillos y en 

el caso de los muros con eflorescencia esta se presentó en una mayor 

cantidad en el revestimiento, a su vez una leve capa blanquecina sobre 

la superficie de los ladrillos KK artesanales y en el mortero, estas 

descripciones nos permitieron escoger y proponer el tratamiento 

adecuado para su reparación según el tipo; los resultados alcanzados 

después de aplicar los respectivos tratamientos fueron comparados con 

lo encontrado por Agila (2017) en su tesis titulada: “Determinación y 

prevención de los niveles de eflorescencia primaria por uso del mortero 
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en las paredes de ladrillo en el barrio Cuba al sur de la ciudad de 

Guayaquil”, quien en sus conclusiones resaltó que es de suma 

importancia la prevención contra la eflorescencia, está en base al tipo y 

origen de la misma, y que en primera instancia se debe verificar la 

mancha blanquecina sobre la superficie y proceder a lavar con 

abundante agua potable y utilizando un cepillo de cerdas, de persistir la 

mancha se debe utilizar soluciones de amoníaco o ácido clorhídrico para 

tratar las manchas más rebeldes, además, hace mención que expertos 

consideran necesario realizar un tratamiento oportuno a los muros 

afectados por eflorescencias, dado que la cristalización de sales se 

desarrollaría en la parte interna del ladrillo (criptoflorescencia), entre la 

superficie de esta y/o el revestimiento de la pared, provocando 

abombamientos que dañarían la estructura, estas afirmaciones apoyan 

al criterio de elegir y proponer una técnica de reparación para cada tipo 

de eflorescencia encontrada en los muros de albañilería de la vivienda 

Mz. O2 – Lt. 21, A.H. San Genaro, Chorrillos; asimismo, cabe señalar 

que Rincón y Romero (2000) en su investigación “Prevención y 

eliminación de eflorescencias en la restauración de ladrillos de 

construcción” hacen mención que ante la aparición del fenómeno de las 

eflorescencias se debe aplicar métodos y procedimientos básicos para 

evitar y eliminar la aparición de esta patología. 

3. Según el objetivo específico, determinar cómo influye la reparación de 

muros de albañilería confinada afectados por el origen de la 

eflorescencia en la vivienda Mz. O2 – Lt. 21, San Genaro, Chorrillos, en 

el año 2019; dado que al identificar los elementos donde se encontró 

mayor incidencia de eflorescencia se pudo reconocer el origen de esta, 

lo cual nos permite evaluar y proponer un tratamiento de reparación 

adecuado, en el caso del muro afectado por eflorescencia se retiró el 

revestimiento afectado y se colocó otro que contenía un aditivo 

impermeable, y en el caso de la criptoflorescencia el daño fue en los 

ladrillos, por lo cual se procedió a cambiarlos y usar un mortero con 

aditivo para su adhesión; estos resultados fueron comparados con lo 
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encontrado por Bolaños y Guamán (2017) en su tesis titulada: “Diseño 

de mortero resistente a patologías de eflorescencias en paredes de 

mampostería”, quienes concluyeron que las eflorescencias son muy 

comunes en algunos elementos de la construcción como lo son 

morteros, hormigones, ladrillos entre otros, pero a su vez, gran parte de 

ellos comparten en común el cemento, el cual en el proceso de fraguado 

puede dejar libre calcio, sodio y potasio llegando a formar un ambiente 

adecuado para el desarrollo de las eflorescencias, de esta conclusión 

podemos indicar que el mortero será afectado por eflorescencia debido 

a alguno de sus componentes que contenga sales, con lo cual, primero 

se debe indagar el origen de la eflorescencia y con ello sugerir el método 

de reparación más adecuado; además, vale tomar en consideración lo 

expuesto por Pardo y Cultrone (2008) en su investigación “Deterioro en 

Muros de Edificios ocasionados por Eflorescencias salinas” donde 

concluyen que los morteros no actúan como materiales de “sacrificio” en 

muestras de mampostería porque permiten la migración y cristalización  

del Na2SO4 en ladrillos como eflorescencia. 

4. Según el objetivo específico, determinar cómo influye la reparación de 

muros de albañilería confinada afectados por los tipos de sales solubles 

en la vivienda Mz. O2 – Lt. 21, San Genaro, Chorrillos, 2019, 

previamente se analizó las regiones afectadas, en el caso del muro 

donde se encontró eflorescencias se determinó que el origen era el 

revestimiento (mortero) y que por su composición la predominancia eran 

los carbonatos, en el caso de la criptoflorescencia, los ladrillos 

deteriorados por acción de los sulfatos por ser tener un comportamiento 

más agresivo y ocasionar roturas, estos resultados fueron comparados 

con lo encontrado por Pusaclla (2017) en su tesis titulada “Los suelos 

con alto contenido de sales influyen en los daños en viviendas 

autoconstruidas en la zona II de Tahuantinsuyo-Independencia 2017”, 

donde concluye que los daños en viviendas autoconstruidas en su 

mayoría son por desprendimiento y desintegración de acabados por 

influencia de las sales y la humedad, por tal motivo es  importante la 
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calidad de los tipos de materiales empleados tales como los ladrillos, 

agregados y otros insumos, estas conclusiones apoyan con criterio a los 

planteamientos realizados, dado que el ladrillo por su propio proceso de 

fabricación puede llegar a ser contaminado por sulfatos, los morteros por 

carbonatos y también pueden ser contaminados por sales del ambiente, 

con lo cual es de suma importancia tener en conocimiento el tipo de sal 

a tratar para evitar dañar la estructura o estética del muro por aplicar un 

tratamiento de reparación inadecuado; además hay que tener en 

consideración lo expresado por Osuna (1998) en su publicación “Estudio 

general sobre las eflorescencias en obra” donde nos explica que las 

sales que aparecen como eflorescencia en el exterior del ladrillo tienen, 

por lo general, una composición distinta de la que poseen las sales 

solubles contenidas en el interior del mismo. 
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CONCLUSIONES 

• En este trabajo se determinó cómo influye la reparación de muros de 

albañilería confinada afectados por la eflorescencia en la vivienda Mz. O2 

– Lt. 21, A.H. San Genaro, Chorrillos, en el año 2019. Lo más importante 

de determinar cómo influye la reparación de los muros de albañilería 

confinada fue proponer y aplicar técnicas de reparación porque esto nos 

permitió prolongar la durabilidad de los elementos de los muros, que 

presentaban un área dañada de 0.725 m2 en el caso de eflorescencias y 

0.36 m2 en el caso de criptoflorescencias. Lo que más ayudo fue detectar 

las deficiencias en los materiales usados en la construcción tales como 

los ladrillos y elementos del mortero porque nos posibilitó identificar el tipo 

de eflorescencia y distinguir el tipo de sal.  

• Se determinó cómo influye la reparación de muros de albañilería 

confinada afectados por los tipos de eflorescencia en la vivienda Mz. O2 

– Lt. 21, A.H. San Genaro, Chorrillos, en el año 2019. Lo más importante 

de determinar cómo influye la reparación de los muros de albañilería 

confinada fue tener en un conocimiento más amplio sobre los conceptos 

y los métodos de reparación porque esto nos permitió reparar un muro de 

eflorescencia con un daño del 17.30% el cual es una severidad leve y un 

muro afectado con criptoflorescencias con un daño del 3.57% el cual es 

una severidad leve. Lo que más ayudo a estos métodos de reparación fue 

adicionarle aditivos, puesto que en el caso de las eflorescencias se 

empleó el tratamiento básico y el tratamiento con ácidos, a su vez se le 

aplicó el impermeable ImperMur sobre la superficie de los ladrillos 

tratados y se le agregó Chemita 1 en polvo al diseño del nuevo 

revestimiento, mientras que en la criptoflorescencia el proceso se 

desarrolló en la parte interna del ladrillo por lo cual se optó por la 

reposición de ladrillos dañados por otros nuevos y libres de sales, además 

se adicionó el impermeable liquido Sika 1 al mortero que emplearíamos 

para mejorar sus propiedades.  
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• Se determinó cómo influye la reparación de muros de albañilería 

confinada afectados por el origen de eflorescencia en la vivienda Mz. O2 

– Lt. 21, A.H. San Genaro, Chorrillos, en el año 2019. Lo más importante 

de determinar cómo influye la reparación de los muros de albañilería 

confinada fue identificar los materiales eflorescibles porque esto nos 

permitió describir y explicar cómo estos materiales han sido 

contaminados. En el caso del muro con eflorescencia, el revestimiento 

con una superficie cuya base fue 2.90 m y una altura de 0.25 m, se debió 

a algunos de sus componentes tales como el agua, agregado fino o el 

cemento que es el aportante de los carbonatos, en el caso del muro con 

criptoflorescencia fueron 12 ladrillos afectados, los cuales pudieron ser 

contaminados en los hornos con gases de sulfatos. Lo que más ayudo fue 

interpretar el comportamiento de la eflorescencia en cada material porque 

a cada uno de estos orígenes le corresponde un tratamiento distinto. 

• Se determinó cómo influye la reparación de muros de albañilería 

confinada afectados por el tipo de sales solubles en la vivienda Mz. O2 – 

Lt. 21, A.H. San Genaro, Chorrillos, en el año 2019. Lo más importante de 

determinar cómo influye la reparación de los muros de albañilería 

confinada fue tener un conocimiento sobre el comportamiento y las 

características de estas sales porque esto nos permitió describir y explicar 

cómo el muro con eflorescencia en el revestimiento presentó manchas 

blanquecinas debido a los carbonatos y de igual manera en los ladrillos 

de este, mientras que en el muro con criptoflorescencia en los ladrillos 

predominó los sulfatos. Lo que más ayudo en la reparación de estos 

muros fue observar el comportamiento más o menos agresivo de las sales 

porque nos permitió proponer un tratamiento distinto para cada una de 

estas. 
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RECOMENDACIONES 

• Cuando la eflorescencia presenta una severidad leve es recomendable 

limpiar en seco la pared con una escobilla, para luego impermeabilizarla 

mediante la aplicación directa de aditivos o adicionándola en el mortero 

que se colocará. En cambio, cuando la presencia de la eflorescencia es 

severa se recomienda retirar el revestimiento en su totalidad e 

impermeabilizar con un aditivo liquido toda la superficie de los ladrillos 

expuestos, esto para evitar futuros problemas de adherencia con el nuevo 

revestimiento. 

• Para el tratamiento de la eflorescencia con productos químicos, se debe 

utilizar equipos adecuados de protección, tales como guantes, casco, 

gafas, mascarilla y una vez realizado el proceso, desechar todo el material 

contaminado. Así mismo, se debe limpiar el ambiente a trabajar y retirar 

el material removido donde se presenció la eflorescencia, esto para evitar 

contaminar con residuos el nuevo agregado. 

• Emplear materiales de buena calidad para evitar emplear ladrillos 

contaminados con sulfatos y agregados con otras sales, además de 

realizar estudios al suelo donde se construirá, dado que la mayoría de los 

suelos utilizados para la construcción están compuestos de sales que 

penetrarán el ladrillo, o contaminaran al mortero en el momento de su 

preparación y que posteriormente producirá la aparición de la 

eflorescencia.  

• El diseño de la vivienda no debe tener infiltraciones de agua en paredes 

ni muros de ladrillo, puesto que las sales presentes en el medio serán 

arrastradas hacia las porosidades del ladrillo, las cuales serán expulsadas 

al exterior en forma de velos. Si la pared o muro de ladrillo está recubierto 

a su vez por más capas de cemento o pintura, la eflorescencia no 

emergerá hacia el exterior, sino que formará abombamientos internos 

denominados criptoflorescencia, que suelen ser más peligrosas porque 

no solo destruyen la estética de la pared sino también la estructura en su 

totalidad. 
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ANEXO 01: Matriz de consistencia.  
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ANEXO 02: Ficha N°1 (Instrumento de recolección de datos). 
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DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

FICHA N°01

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los muros de 

albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

DIRECCIÓN: FECHA:

DIMENSIONES DEL MURO (m) IMAGEN DE LA VIVIENDA:

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA:

VANOS A DESCONTAR (m)
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ANEXO 03: Ficha N°2. 
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ANEXO 04: Recolección de datos. 
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DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

La región afectada tuvo una longitud de 2.90 m y una altura de 0.25 m. Se visualizó la presencia de 

la eflorescencia como una leve capa superficial de color blanco.

2.15

-

-

-

-

2.40

1.25
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-

-

DIMENSIONES DEL MURO (m)
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2.40

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

1.05

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: EFLORESCENCIA

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

FICHA N°01 - 01

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. O2 - LT. 21 FECHA:10/03/19
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DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

La región afectada abarcó la cantidad de 57 ladrillos del tipo de asentado de soga. Se visualizó la 

presencia de la eflorescencia como una mancha blanquecina.
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-

FICHA N°01 - 02

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

FECHA: 10/03/19

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: EFLORESCENCIA

MZ. F1 - LT. 05

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA



88 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

La región afectada tuvo una longitud de 2.60 m y una altura de 2.60 m. Se visualizó la presencia de 

la eflorescencia como una leve capa superficial de algodón.
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MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: EFLORESCENCIA

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

FICHA N°01 - 03

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. E1 - LT. 12 FECHA: 10/03/19

DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

La región afectada tuvo una longitud de 4.25 m y una altura de 0.85 m. Se visualizó la presencia de 

la eflorescencia como una leve capa superficial de algodón.

-

-

-

-

-

1.10

0.90

-

-

-

-

DIMENSIONES DEL MURO (m)

4.25

2.85

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

-

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: EFLORESCENCIA

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

FICHA N°01 - 04

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. V1 - LT. 03 FECHA: 10/03/19



89 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

La región afectada tuvo una longitud de 2.90 m y una altura de 1.00 m. Se visualizó la presencia de 

la eflorescencia como una leve capa superficial de algodón.

2.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIMENSIONES DEL MURO (m)

4.30

2.45

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

0.90

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: EFLORESCENCIA

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

FICHA N°01 - 05

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. D2 - LT. 04 FECHA: 16/03/19

DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

La región afectada tuvo una longitud de 2.20 m y una altura de 1.35 m. Se visualizó la presencia de 

la eflorescencia como una leve capa superficial de algodón.

2.10

-

-

-

-

1.80

1.25

-

-

-

-

DIMENSIONES DEL MURO (m)

3.80

3.00

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

0.90

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: EFLORESCENCIA

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

FICHA N°01 - 06

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. O1 - LT. 15 FECHA: 16/03/19
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DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

La región afectada tuvo una longitud de 3.75 m y una altura de 0.90 m. Se visualizó la presencia de 

la eflorescencia como una leve capa superficial de algodón.

-

-

-

-

-

1.20

3.00

-

-

-

-

DIMENSIONES DEL MURO (m)

6.20

3.60

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

-

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: EFLORESCENCIA

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

FICHA N°01 - 07

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. K1 - LT. 14 FECHA: 17/03/19

DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

La región afectada tuvo una longitud de 5.00 m y una altura de 0.40 m. Se visualizó la presencia de 

la eflorescencia como una leve capa superficial de algodón.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIMENSIONES DEL MURO (m)

5.00

1.10 y 1.80

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

-

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: EFLORESCENCIA

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

FICHA N°01 - 08

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. W1 - LT. 04 FECHA: 17/03/19
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DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

La región afectada tuvo una longitud de 7.20 m y una altura de 0.85 m. Se visualizó la presencia de 

la eflorescencia como una leve capa superficial de algodón.

2.00

3.00

2.00

-

-

1.40

1.30

0.50

0.60

1.00

1.00

DIMENSIONES DEL MURO (m)

16.00

2.50

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

1.00

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: EFLORESCENCIA

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

FICHA N°01 - 09

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. S1 - LT. 01 FECHA: 24/03/19

DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

Se observó que la región afectada prsento 2 tramos, el tramo 1 tuvo una longitud de 2.00 m y una 

altura de 1.80 m y el tramo 2 una longitud de 1.98 m y una altura de 0.90 m . Se visualizó la 

presencia de la eflorescencia como una leve capa superficial de algodón.

-

-

-

-

-

2.20

1.15

-

-

-

-

DIMENSIONES DEL MURO (m)

5.80

2.40

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

-

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: EFLORESCENCIA

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

FICHA N°01 - 10

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. I1 - LT. 04 FECHA: 24/03/19



92 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

La región afectada tuvo un ancho de 0.35m y una altura de 1.55 m. Se visualizó la presencia de la 

eflorescencia como una capa superficial de algodón.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIMENSIONES DEL MURO (m)

2.30

2.40

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

-

FICHA N°01 - 11

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

FECHA: 07/04/19

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: EFLORESCENCIA

MZ. G1 - LT.19

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

FICHA N°01 - 12

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. K2 - LT. 06 FECHA: 07/04/19

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: EFLORESCENCIA

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

DIMENSIONES DEL MURO (m)

6.00

2.50

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

1.00

La región afectada tuvo una longitud de 1.65 m y una altura de 0.35 m. Se visualizó la presencia de 

la eflorescencia como una leve capa superficial de algodón.

2.10

-

-

-

-

1.63

1.20

-

-

-

-
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DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

FICHA N°01 - 13

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. S2 - LT. 28 FECHA: 13/07/19

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: EFLORESCENCIA

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

DIMENSIONES DEL MURO (m)

2.80

3.20

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

-

La región afectada tuvo una longitud de 0.8 m y una altura de 0.50 m. Se visualizó la presencia de 

la eflorescencia como una leve capa superficial de algodón.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

FICHA N°01 - 14

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. P2 - LT. 16 FECHA: 21/04/19

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: EFLORESCENCIA

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

DIMENSIONES DEL MURO (m)

6.50

2.45

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

-

La región afectada tuvo una longitud de 1.46 m y una altura de 1.96 m. Se visualizó la presencia de 

la eflorescencia como una leve capa blanquecina.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

FICHA N°01 - 15

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. N2 - LT. 03 FECHA: 21/04/19

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: EFLORESCENCIA

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

DIMENSIONES DEL MURO (m)

8.00

2.50

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

1.00

La región afectada tuvo una longitud de 0.85 m y una altura de 0.50 m. Se visualizó la presencia de 

la eflorescencia como una leve capa superficial de algodón.

2.10

1.00

2.10

-

-

0.70

1.20

3.10

1.20

-

-

DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: CRIPTOFLORESCENCIA

FICHA N°01 - 16

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. O2 - LT. 21 FECHA: 16/03/19

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

DIMENSIONES DEL MURO (m)

3.80

2.65

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

-

La región afectada mostró un asentado tipo soga, se contabilizarón 12 ladrillos dañados. 

Dimensiones del ladrillo (0.11 m x 0.23 m). Ladrillo de 18 Huecos KK.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

La región afectada mostró un asentado tipo soga, se contabilizaron 24 ladrillos dañados.                     

Dimensiones del ladrillo (0.11 m x 0.25 m). Ladrillo artesanal.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIMENSIONES DEL MURO (m)

4.25

2.65

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

-

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: CRIPTOFLORESCENCIA

FICHA N°01 - 17

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. D2 - LT. 19 FECHA: 17/03/19

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

La región afectada mostró un asentado tipo soga, se delimitó por una longitud de 3.85 m y 1.65 m 

de altura. Dimensiones del ladrillo (0.11 m x 0.25 m). Ladrillo artesanal.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIMENSIONES DEL MURO (m)

3.85

2.40

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

-

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: CRIPTOFLORESCENCIA

FICHA N°01 - 18

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. K1 - LT. 07 FECHA: 17/03/19

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA



96 
 

 
 

 

DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

La región afectada mostró un asentado tipo soga, se contabilizaron 42 ladrillos dañados. 

Dimensiones del ladrillo (0.11 m x 0.25 m). Ladrillo artesanal.

-

-

-

-

-

0.75

0.75

-

-

-

-

DIMENSIONES DEL MURO (m)

2.76

2.20

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

-

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: CRIPTOFLORESCENCIA

FICHA N°01 - 19

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. T1 - LT. 11 FECHA: 24/03/19

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

La región afectada mostró un asentado tipo cabeza, se delimitó por una longitud de 0.50 m y 1.50 

m de altura. Dimensiones del ladrillo (0.11 m x 0.13 m). Ladrillo artesanal.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIMENSIONES DEL MURO (m)

0.75

3.40

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

-

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: CRIPTOFLORESCENCIA

FICHA N°01 - 20

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. A1 - LT. 20 FECHA: 07/04/19

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA
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DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

La región afectada mostró un asentado tipo soga, se contabilizarón 47 ladrillos dañados y se 

delimitó una región con una longitud de 12.45 m y 1.25 m de altura. Dimensiones del ladrillo (0.11 m 

x 0.25 m). Ladrillo artesanal.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIMENSIONES DEL MURO (m)

12.45

3.85

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

-

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: CRIPTOFLORESCENCIA

FICHA N°01 - 21

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. O1 - LT. 30 FECHA: 13/04/19

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

La región afectada mostró un asentado tipo cabeza, se contabilizaron 24 ladrillos dañados. 

Dimensiones del ladrillo (0.11 m x 0.13 m). Ladrillo artesanal.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIMENSIONES DEL MURO (m)

1.74

2.36

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

-

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: CRIPTOFLORESCENCIA

FICHA N°01 - 22

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. O2 - LT. 15 FECHA: 13/04/19

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA
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DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

La región afectada mostró un asentado tipo soga, se contabilizarón 23 ladrillos dañados y se 

delimitó una región con una longitud de 3.69 m y 0.45 m de altura. Dimensiones del ladrillo (0.11 m 

x 0.23 m). Ladrillo de 18 Huecos KK.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIMENSIONES DEL MURO (m)

3.69

2.65

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

-

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: CRIPTOFLORESCENCIA

FICHA N°01 - 23

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. L1 - LT. 13 FECHA: 20/04/19

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

La región afectada mostró un asentado tipo soga, se contabilizaron 13 ladrillos dañados. 

Dimensiones del ladrillo (0.11 m x 0.25 m). Ladrillo artesanal.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIMENSIONES DEL MURO (m)

1.70

2.50

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

-

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: CRIPTOFLORESCENCIA

FICHA N°01 - 24

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. N2 - LT. 04 FECHA: 21/04/19

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA
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DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: CRIPTOFLORESCENCIA

FICHA N°01 - 25

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. B2 - LT. 28 FECHA: 27/04/19

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

DIMENSIONES DEL MURO (m)

3.35

2.60

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

-

La región afectada mostró un asentado tipo soga, se contabilizarón 39 ladrillos dañados. 

Dimensiones del ladrillo (0.11 m x 0.23 m). Ladrillo de 18 Huecos KK.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: CRIPTOFLORESCENCIA

FICHA N°01 - 26

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. V1 - LT. 16 FECHA: 05/05/19

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

DIMENSIONES DEL MURO (m)

3.75

3.72

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

-

La región afectada mostró un asentado tipo soga, se contabilizarón 115 ladrillos dañados. 

Dimensiones del ladrillo (0.11 m x 0.25 m). Ladrillo artesanal.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: CRIPTOFLORESCENCIA

FICHA N°01 - 27

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. A1 - LT. 13 FECHA: 05/05/19

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

DIMENSIONES DEL MURO (m)

5.00

3.55

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

0.90

La región afectada mostró un asentado tipo cabeza, se contabilizarón 263 ladrillos dañados y se 

delimitó una región con una longitud de 4.02 m y 0.80 m de altura. Dimensiones del ladrillo (0.10 m 

x 0.12 m). Ladrillo artesanal.

2.30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: CRIPTOFLORESCENCIA

FICHA N°01 - 28

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. R1 - LT. 11 FECHA: 05/05/19

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

DIMENSIONES DEL MURO (m)

3.75

3.15

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

-

La región afectada mostró un asentado tipo soga, se contabilizarón 20 ladrillos dañados. 

Dimensiones del ladrillo (0.11 m x 0.25 m). Ladrillo artesanal.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: CRIPTOFLORESCENCIA

FICHA N°01 - 29

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. L2 - LT. 07 FECHA: 05/05/19

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

DIMENSIONES DEL MURO (m)

3.20

2.40

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

0.90

La región afectada mostró un asentado tipo soga, se contabilizarón 3 ladrillos dañados. 

Dimensiones del ladrillo (0.10 m x 0.22 m). Ladrillo 18 Huecos KK.

2.10

-

-

-

-

1.50

1.20

-

-

-

-

DIRECCIÓN:

AUTOR:

ANCHO 1:

ALTURA 1:

ANCHO 2:

ALTURA 2:

ANCHO 3:

ALTURA 3:

P1  ANCHO:

P1 ALTURA:

P2 ANCHO:

P2 ALTURA:

P3 ANCHO:

P3 ALTURA:

V1 ANCHO:

V1 ALTURA:

V2 ANCHO:

V2 ALTURA:

V3 ANCHO:

V3 ALTURA: 

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN AFECTADA POR LA PATOLOGÍA:

MURO AFECTADO POR PATOLOGIA: CRIPTOFLORESCENCIA

FICHA N°01 - 30

"Registro de superficies con eflorescencias y/o criptoflorescencias presentes en los 

muros de albañilería confinada en el AA.HH. San Genaro - Chorrillos 2019"

MZ. P2 - LT. 20 FECHA: 05/05/19

MIGUEL ANDERZÓN DÍAZ CARHUAPOMA

DIMENSIONES DEL MURO (m)

3.50

2.60

-

-

-

-

VANOS A DESCONTAR (m)

1.00

La región afectada mostró un asentado tipo soga, se contabilizarón 4 ladrillos dañados. 

Dimensiones del ladrillo (0.10 m x 0.23 m). Ladrillo artesanal.

2.00

-

-

-

-

1.04

1.10

-

-

-

-
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ANEXO 05: Hojas de cálculos. 
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]
1
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6.00
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15.00
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2.10
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1.65
0.35

0.58
5.30

[a
]
1
2
=

4.30
2.45

10.54
0.00

1.80
8.74

2.90
1.00

2.90
33.18

[a
]
1
3
=

6.20
3.60

22.32
3.60

0.00
18.72

3.75
0.90

3.38
18.06

[a
]
2
1
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2.80
3.20

8.96
0.00
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8.96

0.80
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0.40
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[a
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1.71
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4
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]
4
3
=

3.80
3.00

11.40
2.25

1.89
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]
5
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[b
]
1
1
=

3.20
2.40

7.68
1.80

1.89
3.99

0.03
3.00

0.09
2.26

[b
]
1
2
=

4.25
2.65

11.26
0.00

0.00
11.26

0.03
24.00

0.72
6.39

[b
]
1
3
=

3.85
2.40

9.24
0.00

0.00
9.24

3.85
1.65

6.35
68.72

[b
]
2
1
=

1.70
2.50

4.25
0.00

0.00
4.25

0.03
13.00

0.39
9.18

[b
]
2
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3.72

13.95
0.00

0.00
13.95

0.03
115.00

3.45
24.73

[b
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9.78
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1.66
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2.35
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0.31
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39.00

1.17
13.43
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0.36
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4
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4
3
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3.55

17.75
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3.42
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ANEXO 06: Reparaciones realizadas a otras viviendas. 
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ANEXO 07: Validación de instrumento de recolección de datos. 

Revisor 1: 

 

 

 

 



111 
 

 
 

Revisor 2: 
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ANEXO 08: Fichas técnicas 

Ficha técnica N°1: 
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 Ficha técnica N°2: 
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 Ficha Técnica N°3 
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Ficha Técnica N°4: 
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Ficha Técnica N°5 
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Ficha Técnica N°6 
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ANEXO 09: Ensayos de Laboratorio 

Ensayo 1: 
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Ensayo 2: 

 

 

 


