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RESUMEN 

La presente investigación planteó como problema general: ¿Cuál es el efecto de 

utilizar la técnica Rubblizing en la rehabilitación del pavimento rígido de la calle 

Real de la ciudad de Huancayo?, y se propuso como objetivo general: 

Determinar el efecto de utilizar la técnica Rubblizing en la rehabilitación del 

pavimento rígido de la calle Real de la ciudad de Huancayo, para finalmente 

desarrollar la hipótesis general que es: El utilizar la técnica Rubblizing en la 

rehabilitación del pavimento rígido de la calle Real de la ciudad de Huancayo 

resulta más eficiente que el método de rehabilitación tradicional. 

Se utilizó el método científico, la investigación es de nivel descriptiva - 

explicativa, del tipo aplicada, con un diseño experimental. 

La población de estudio es la calle Real de la ciudad de Huancayo, y la muestra 

es un tramo de la calle Real que comprende desde el Jr. Lima hasta el Jr. Loreto. 

La principal conclusión es: El utilizar la técnica Rubblizing en la rehabilitación del 

pavimento rígido de la calle Real de la ciudad de Huancayo es más eficiente 

técnica, económica y con mejor resultado de nivel de servicio, con respecto al 

método de rehabilitación tradicional. 

 

Palabras clave: Rehabilitación de pavimentos rígidos, técnica Rubblizing y 

nivel de servicio. 
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ABSTRACT 

The present investigation posed as a general problem: What is the effect of using 

the Rubblizing technique in the rehabilitation of the rigid pavement of Real Street 

in the city of Huancayo?, and it was proposed as a general objective: To 

determine the effect of using the Rubblizing technique in the rehabilitation of the 

rigid pavement of Street Real in the city of Huancayo, to finally develop the 

general hypothesis that is: Using the Rubblizing technique in the rehabilitation of 

the rigid pavement of Street Real in the city of Huancayo is more efficient than 

traditional rehabilitation method. 

The scientific method was used, the research is descriptive - explanatory level, 

of the applied type, with an experimental design. 

The study population is Street Real in the city of Huancayo, and the sample is a 

section of Street Real that runs from Jr. Lima to Jr. Loreto. 

The main conclusion is: Using the Rubblizing technique in the rehabilitation of the 

rigid pavement of Street Real in the city of Huancayo is more efficient, technically, 

economically and with a better service level result than the traditional 

rehabilitation method. 

 

Keywords: Rigid pavement rehabilitation, Rubblizing technique and level of 

service. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se denomina: “Rehabilitación de pavimentos rígidos 

con técnica Rubblizing para mejorar el nivel de servicio de la calle Real – 

Huancayo”; el fin primordial es determinar el efecto de utilizar la técnica 

Rubblizing en la rehabilitación del pavimento de la calle Real. Los datos utilizados 

se obtuvieron de las fichas PCI (Índice de condición de Pavimento), que nos 

permitió evaluar el estado actual de la vía y proponer la alternativa de solución. 

La investigación se basa en la Guia AASHTO 1993, la norma CE.010 pavimentos 

urbanos, y otros manuales de vías urbanas y carreteras. 

La investigación está estructurada de la siguiente manera: Capítulo I: Se 

desarrolla el planteamiento y formulación del problema, la justificación y sus 

delimitaciones para finalmente colocar los objetivos. Capítulo II: Se presentan los 

antecedentes de la investigación, la base teórica, el marco conceptual, las 

hipótesis y las variables propuestas en la investigación. Capítulo III: Se describe 

la metodología, así como el diseño y también el enfoque de investigación. 

Capítulo IV: Se presentan los resultados que se obtuvieron, así como el PCI. 

Capítulo V: Se analizan los resultados, y se discuten los mismos. 

Para concluir se presenta las conclusiones y recomendaciones, además de las 

referencias bibliográficas que se obtuvieron de la presente investigación. 

Finalmente se adjuntan 9 anexos, en los cuales se detallan: I) y II) las 

especificaciones técnicas de los equipos, III) manual de cálculo del PCI, IV) plano 

y fichas de cálculo del PCI, V) diseño de pavimentos, VI) proyección del PCI, VII 

y VIII) presupuesto, y IX) matriz de consistencia. 

Bach. Patricia Del Pilar Horna Roca
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