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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como problema general: ¿Cuáles son los resultados de la 

evaluación de las propiedades físicas mecánicas al incorporar plástico reciclado en las mezclas 

asfálticas para el tratamiento de la carretera Chupuro -Vista Alegre, Huancayo?, el objetivo 

general fue: Determinar los resultados de la evaluación de las propiedades físicas mecánicas al 

incorporar plástico reciclado en las mezclas asfálticas, para el mejoramiento de la carretera 

Chupuro – Vista Alegre, Huancayo y la Hipótesis General a contrastar fue: La incorporación 

del plástico reciclado mejora las propiedades físicas mecánicas de la mezcla asfáltica para el 

tratamiento de la carretera Chupuro – Vista alegre, Huancayo.  

 

El método general de investigación fue el científico, la investigación fue de tipo aplicada, de 

nivel descriptivo - explicativo y de diseño cuasi experimental. La población estuvo conformada 

por la carretera Chupuro - Vista Alegre; no se utilizó la técnica de muestreo sino el Censo. 

 

Producto de la investigación se concluyó que: Con los ensayos de laboratorio la dosificación 

óptima de plástico reciclado en la mezcla asfáltica es del 1% PEN 85/100 dado que mejora en 

93.75% la durabilidad del pavimento. 

 

 

Palabras claves: Plástico reciclado, propiedades físicas mecánicas, mezclas asfálticas. 
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ABSTRACT 

 
The present investigation had as a general problem: What are the results of the evaluation of 

the mechanical physical properties when incorporating recycled plastic in the asphalt mixtures 

for the treatment of the Chupuro-Vista Alegre, Huancayo road? The general objective was: to 

determine the results of the evaluation of the physical mechanical properties when incorporating 

recycled plastic in the asphalt mixtures, for the improvement of the Chupuro - Vista Alegre 

Huancayo highway and the general hypothesis to be tested was: The incorporation of recycled 

plastic improves the mechanical physical properties of the mixture Asphalt for the treatment of 

the Chupuro highway - Vista alegre Huancayo. 

 

The general method of investigation was the scientific one, the investigation was of applied 

type, of descriptive-explanatory level and of quasi-experimental design. The population was 

made up of the Chupuro - Vista Alegre highway; the sampling technique was not used but the 

Census. 

 

As a result of the investigation, it was concluded that: With laboratory tests, the optimal 

dosage of recycled plastic in the asphalt mix is 1% PEN 85/100 since it improves the durability 

of the pavement by 93.75%. 

 

Key words: Recycled plastic, mechanical physical properties, asphalt mixtures.  
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INTRODUCCIÓN 
La presente investigación titulada “EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS 

MECÁNICAS AL INCORPORAR PLÁSTICO RECICLADO EN LAS MEZCLAS 

ASFÁLTICAS”, propone el uso de “Plástico reciclado para mejorar las propiedades del 

pavimento flexible debido a que la deformación constante de este pavimento flexible en sus 

variedades morfológicas es una de las fallas más reincidentes en el desarrollo de la vida útil de 

los pavimentos”; de este modo se ha ideado un estudio experimental encaminado a indagar 

nuevas técnicas y metodologías que propicie la  mejoría en  la calidad con respecto a la vida 

útil del pavimento. 

En el Perú, a causa de la  “Variedad de los microclimas es necesario la proyección de 

pavimentos y mezclas asfálticas con propiedades particulares propias de cada región para así 

contemplar sus requerimientos la percepción del proceso que fundamenta la deformación 

permanente y del ambiente de temperatura propiciara prevenir a un declive precipitado de los 

pavimentos asfálticos”.  

Mediante esta investigación, se propone un novedoso  proyecto, del cual se tiene una 

expectativa en cuanto a potenciar la calidad  de las mezclas asfálticas. “Las propiedades de las 

mezclas asfálticas pueden ser modificadas para mejorar las características de los pavimentos 

convencionales en ocasiones los pavimentos flexibles remiten problemas al no generar la 

resistencia adecuada ante el peso generado por el tráfico y la acción de la temperatura del medio 

ambiente”. Para enfrentar las deficiencias citadas, se decidió ajustar las propiedades de los 

asfaltos, por medio de la aplicación de materiales que contribuyan con las dificultades 

estructurales. 

La presente investigación “Está orientada a la evaluación de la posibilidad de incorporar 

plástico reciclado en la mezcla asfáltica teniendo en cuenta los cambios que este le podría 

producir a sus propiedades como son  la resistencia y la deformación”. 

Debido a la “Intensificación en la utilización de los plásticos en las diversas empresas de 

diferentes ámbitos las toneladas de plásticos como botellas y otros componentes es 

imprescindible readaptar este material”. Cabe mencionar que “Durante la fabricación del asfalto 

se requiere de 160°C para fundir los materiales, en el caso del plástico no se necesitan de altas 

temperaturas”, “De este modo se mitiga en un 20% el consumo de combustible durante su 

preparación posibilitando operar en periodos de invierno evitando  que se produzcan  toneladas 

de gases de efecto invernadero”. 

https://synonyms.reverso.net/sinonimo/es/imprescindible
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La producción del “Plástico no es caro, además de ello faculta  arriesgar con la elaboración”. 

En este sentido viene a ser un  “Proyecto medioambiental que asimismo es un auxilio  porque 

usa residuos plásticos en el pavimento y de este modo coopera a la descontaminación del medio 

ambiente se atenúa así las emisiones de CO2 que se emiten durante la  fabricación del asfalto 

favoreciendo  así en la reducción de la contaminación” 

Para una mayor precepción de esta investigación se ha organizado en 5 capítulos que se 

precisa a continuación: 

 

El Capítulo I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: Se desarrollan el Planteamiento del 

Problema; Formulación y Sistematización del problema: Problema General, Problemas 

específicos; Justificación:  Practica o Social, Metodológica; Delimitaciones: Espacial, 

Temporal, Económica; Limitaciones: De información, Económica;  Objetivos: Objetivo 

general, Objetivos específicos. 

El Capítulo II: EL MARCO TEÓRICO: este capítulo trata los Antecedentes nacionales e 

internacionales, así como el Marco conceptual: Asfalto, Mezclas Asfálticas, Cemento asfaltico, 

Plástico Reciclado; de igual forma la Definición de términos; La Hipótesis: hipótesis general, 

hipótesis especificas; y para finalizar este capítulo de exponen las variables de la investigación. 

El Capítulo III: METODOLOGÍA: Método de investigación, Tipo de investigación, nivel 

de investigación, Diseño de investigación, Población y muestra, Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, Procesamiento de la información, Técnicas y análisis de datos. 

El Capítulo IV: Se desarrolla todos los ensayos con el análisis de los procedimientos de la 

selección del porcentaje óptimo de asfalto se realizó bajo los parámetros establecidos por el 

MTC (2014) para las mezclas densas en caliente en cuanto la estabilidad, flujo y la relación 

existente entre flujo estabilidad. 

En el capítulo V se dan a conocer la discusión de los resultados para comparar el grado de 

correlación con los resultados obtenidos por investigadores tomados como antecedentes 

nacionales e internacionales. 

Finalmente se tienen las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los 

anexos 

 

Bach. MIRELLA LIZETH VALDIVIA YALLY


